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VORWORT

Die Publikationsreihe BLUE GLOBE REPORT macht die Kompetenz und Vielfalt, mit der die
osterreichische Industrie und Forschung fir die Losung der zentralen Zukunftsaufgaben
arbeiten, sichtbar. Strategie des Klima- und Energiefonds ist, mit langfristig ausgerichteten
Forderprogrammen gezielt Impulse zu setzen. Impulse, die heimischen Unternehmen und
Institutionen im internationalen Wettbewerb eine ausgezeichnete Ausgangsposition
verschaffen.

Jahrlich stehen dem Klima- und Energiefonds bis zu 150 Mio. Euro fiir die Forderung von
nachhaltigen Energie- und Verkehrsprojekten im Sinne des Klimaschutzes zur Verfiigung.
Mit diesem Geld unterstitzt der Klima- und Energiefonds Ideen, Konzepte und Projekte in
den Bereichen Forschung, Mobilitat und Marktdurchdringung.

Mit dem BLUE GLOBE REPORT informiert der Klima- und Energiefonds tber
Projektergebnisse und unterstitzt so die Anwendungen von Innovation in der Praxis. Neben
technologischen Innovationen im Energie- und Verkehrsbereich werden gesellschaftliche
Fragestellung und wissenschaftliche Grundlagen fir politische Planungsprozesse
prasentiert. Der BLUE GLOBE REPORT wird der interessierten Offentlichkeit liber die
Homepage www.klimafonds.gv.at zuganglich gemacht und ladt zur kritischen Diskussion ein.

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts aus dem Forschungs-
und Technologieprogramm ,,Neue Energien 2020". Mit diesem Programm verfolgt der
Klima- und Energiefonds das Ziel, durch Innovationen und technischen Fortschritt den
Ubergang zu einem nachhaltigen Energiesystem voranzutreiben.

Wer die nachhaltige Zukunft mitgestalten will, ist bei uns richtig: Der Klima- und
Energiefonds fordert innovative Losungen fur die Zukunft!
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Zusammenfassung

Ausgangssituation/Motivation

Thermische Energiespeicher sind eine wichtige Technologie fir den Einsatz erneuerbarer
Energietréager und zur Verbesserung der Energieeffizienz beim Ausgleich von Last- und bzw.
oder Bedarfsspitzen. Durch eine Steigerung der Energieeffizienz thermischer Speicher
erhéht sich auch die Energieeffizienz aller Umsetzungsverfahren mit erneuerbaren
Energietrdgern, bei denen Wa&rme gespeichert wird. Derzeit stellen thermische
Wasserspeicher, also Warmwasserspeicher (300 bis 500 L), Pufferspeicher (800 bis 1.000 L)
mit 5 bis 10 cm Wé&rmedadmmung (Ublicherweise Hart- und Weichschaumdammung) den
Standard bei der Speichertechnik zur Warmebereitstellung von Ein- und
Mehrfamilienhdusern dar. Diese weisen aber aufgrund der geringen Dammstarke und
besonders auch aufgrund der Ausfihrung der Rohrdurchfiihrungen, der Passgenauigkeit der
Dammelemente (Kaminllftungsspalte) und thermischer Zirkulations-Effekte in den
Rohranschliissen am Speicher relativ hohe Warmeverluste auf, wodurch die Energieeffizienz
des Gesamtsystems verringert wird. Eine Verbesserungsméglichkeit stellen Speicher mit
besserer Warmeddmmung wie z: B. Vakuumdammung dar. Bei solchen Speichern sind die
Waérmeverluste erheblich geringer sind da sie im Wesentlichen nur aufgrund von
Waérmestrahlung wie z. B. bei einer Thermoskanne erfolgen. Eine weitere Verbesserung
besteht in der Ausflhrung der Rohranschlisse mit so genannten Zirkulationsbremsen.
Derartige Speicher sind heute noch nicht am Markt. Im Sinne der Bestrebungen um
gréBtmdogliche Energieeffizienz besteht daher die Notwendigkeit derartige Speicher so rasch
wie moglich zu entwickeln.

Inhalt und Ziele

Ziel des Projekis war die Erarbeitung von Wissen zur Konstruktion eines thermischen
Wasserspeichers mit Vakuumdammung (Thermoskannenspeicher), welcher hinsichtlich
Effizienz, Kosten, Kapazitat und Integrierbarkeit in die Gebaudetechnik bzw. in das Geb&ude
optimiert ist. Es wurde eine Laborversion eines Thermoskannenspeichers gebaut an welcher
Messungen zur Beurteilung der Warmeverluste durchgefihrt wurden.

Die Teilziele im Projekt waren:

- Zusammenstellung marktrelevanter Vakuumdammsysteme als Grundlage fir die
Planung und Auslegung der Laborversion

- Auswabhl, Planung und Auslegung einer Laborversion eines
Thermoskannenspeichers.

- Herstellung einer Laborversion des Thermoskannenspeichers, welche fur die
Durchfihrung grundlegender Versuche geeignet ist.
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- Durchfilhrung von Tests und Messungen zur Bewertung der technischen
Eigenschaften des Thermoskannenspeichers sowie Erstellung von Vorschlagen far
dessen optimale Ausfihrung.

- Beurteilung der technischen und &6konomischen Machbarkeit eines Prototyps
basierend auf den Ergebnissen des getesteten Thermoskannenspeichers hinsichtlich
Speichervolumina von 800 bis 3.000 L.

- Okologischen Bewertung des Thermoskannenspeichers anhand einer Life-Cycle
Analyse.

Die Arbeiten im Projekt wurden in sechs Arbeitspakete gegliedert:

- AP 1: Grundlegende theoretische Voruntersuchungen

- AP 2: Planung und Auslegung einer Laborversion eines Thermoskannenspeichers
- AP 3: Bau der Laborversion eines Thermoskannenspeichers

- AP 4: Messungen und Tests an der Laborversion zur Beurteilung der technischen
Eigenschaften

- AP 5 Techno-6konomische und 6kologische Bewertung

- AP 6: Projektkoordination

Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der durchgeflhrten theoretischen Voruntersuchungen zeigten, dass eine
kostenglinstige Herstellung eines Thermoskannenspeichers mdglich ist und eine
Langzeitstabilitdt des Vakuums bei einem Doppelmantelstahlkonstruktion bei etwa 1 mbar
erwartet werden kann. Als einfachste und kostenglnstigste Konstruktionsvariante zur
Vermeidung der Strahlungsverluste ergab sich die Beflllung des Vakuumspalts mit einem
Schittmaterial (HDK T30 bzw. HDK N20). Des Weiteren konnten aus den Simulationen
wichtige Erkenntnisse hinsichtlich des Einstzes von Schittmaterial bei vakuumgedammten
Speichern gewonnen werden. Die Simulationsergebnisse zeigten, dass zum einen durch
geringere erforderliche Dammstarke der Raumbedarf fir den Speicher entsprechend gering
ist und zum anderen hdhere solare Deckungsgrade bei gleicher Kollektorflache im Vergleich
zu herkémmlichen, mit PU-Weichschaum gedammten, Speichen erzielt werden kénnen.

Um die Mess- und Testergebnisse des Thermoskannenspeichers mit anderen Speichern
vergleichen zu kénnen wurden die Messungen und Tests gleichzeitig an drei gleich groBen
unmittelbar  nebeneinander  stehenden  Speichern  durchgefihrt. Neben dem
Thermoskannenspeicher war dies ein mit PU-Weichschaum und ein mit
Vakuumisolationspaneelen gedammter Speicher. Fir alle Speicher wurde eine spezielle
Schichtladeeinheit konstruiert und gebaut. Die Rohrdurchflhrung erfolgte ausschlieBlich
durch den Behalterboden um die Warmeverluste infolge von Warmeleitung zu minimieren

(siehe Abbildung 0-1).
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Abbildung 0-1: 3D-Ansicht der Laborversion des Thermoskannenspeichers

Anhand der durchgefiihrten Messungen an den Laborversionen konnte der theoretische
Ansatz zur Berechnung der Warmeleitfahigkeit der Vakuumdammung bestatigt werden.
Hinsichtlich der gemessenen thermischen Verluste des vakuumgeddmmten, mit
Schittmaterial ausgestatteten Thermoskannenspeichers wurden geringflgige Abweichungen
zu den theoretisch ermittelten Werten festgestellt. Ein Grund daflrr ist, dass bei der
Laborversion des Thermoskannenspeichers Schittmaterial ohne IR-Triber verwendet
wurde, die durchgeflhrten Berechnungen aber mit IR-Triber angestellt wurden. Daraus
ergibt sich eine Verschlechterung der Warmeleitfahigkeit von 0,003 auf 0,006 W/(m*K). Ein
weiterer Grund fir die Abweichungen liegt in der direkten Verbindung des Innen- und
AuBenmantels durch eine SchweiBnaht welche zusatzliche Warmeverluste durch
Warmeleitung verursacht. Um diese Verluste zu reduzieren wére es erforderlich die gesamte
Konstruktion des Speichers zu tberdenken. Dabei sollte auch die Konstruktion des &uf3eren
Speichermantels Uberdacht werden. Beziiglich dieser Thematik kdnnten neue, diinnere bzw.
leichtere Materialien zum Einsatz kommen, um einerseits die Warmeleitfahigkeit und
andererseits das Gewicht des gesamten Thermoskannenspeichers zu minimieren.

Wie anhand von Thermographie-Aufnahmen ersichtlich wurde, konnte das Schittmaterial
aufgrund der schlechten Rieselfahigkeit nicht gleichmafig im Vakuumspalt verteilt werden.
Dies bewirke, dass an jenen Stellen des Vakuumspalts wo sich kein bzw. wenig
Schittmaterial befand eine verminderte Dammwirkung gegeben war. Aus diesem Grund
sollte in einem n&chsten Projekt sowohl das verwendete als auch weitere alternative
Schittmaterialien intensiver untersucht bzw. weitere Recherchen in dieser Richtung
angestellt werden. Entscheidend ist die Mdglichkeit einer einfachen und vollstdndigen
Einbringung. Grundsétzlich sind weitere Materialrecherchen und anschlieBende Tests

ThermosTank 7



hinsichtlich Warmeleitféahigkeit, Rieselféhigkeit, Stltzwirkung und Einbringung von
Schittmaterialen zur Weiterentwicklung von Thermoskannenspeichern erforderlich. Diese
Untersuchungen konnten aufgrund der Komplexitdt im gegensténdlichen Projekt nicht
durchgefuhrt werden, weshalb es als absolut notwendig erachtet wird, die angeflhrten
Fragestellungen in einem bereits beantragten Folgeprojekt zu untersuchen.

Die Techno-6konomische Bewertung zeigte, dass durch den Ersatz eines konventionellen
Speichers durch einen Thermoskannenspeicher gleicher GréBe, der solare Deckungsgrad
steigt, bzw. bei gleichem solaren Deckungsgrad ein kleiner Thermoskannenspeicher
eingesetzt werden kann. Fir die Okonomischen Betrachtungen in diesen Féllen ist
entscheidend ob die durch den hdheren Solaren Deckungsgrad vermiedenen
Brennstoffkosten die hdéheren Investitionskosten eines Thermoskannenspeichers
ausgleichen kdnnen bzw. ob ein kleinerer Thermoskannenspeicher kostenginstiger als ein
gréBerer konventioneller Speicher ist. Zusammenfassend wird festgestellt, dass bei
Neuanlagen durch den Einsatz eines Thermoskannenspeichers anstelle eines
konventionellen Speichers mit einer Reduktion der Investitionskosten zwischen 500 und
2.300 EURO zu rechnen ist.

Die Ergebnisse der dkologischen Bewertung zeigen, dass die Herstellung und Entsorgung
eines Thermoskannenspeichers hdhere Treibhausgasemissionen und einen hdheren
kumulierten Energieaufwand verursacht als ein Standard-PU-Speicher. Fir einen 1.000 L
Speicher sind die Treibhausgasemissionen des Thermoskannenspeichers ca. 75 % und der
kumulierte Energieaufwand ca. 65 % hdher. Der wesentliche Einflussfaktor ist der in etwa
doppelt  so hohe Stahlbedarf ~ fur  die Doppelmantel-Konstruktion des
Thermoskannenspeichers.

Bei der Untersuchung des gesamten Warmebereitstellungssystems in das der thermische
Speicher eingebunden ist, zeigte sich, dass die hdheren Treibhausgasemissionen und der
héhere kumulierte Energieaufwand des Thermoskannenspeichers durch die geringeren
thermischen Verluste in der Betriebsphase kompensiert werden kénnen.

Far alle untersuchten Systemvarianten (Variation von Speichervolumen, Solarkollektorflache,
Nachheizsystem) hat die Wé&rmebereitstellung mit einem Thermoskannenspeicher die
gleichen oder niedrigere spezifische Treibhausgasemissionen (kg CO.-Aq pro kWh wame aus
dem speicner) als die Warmebereitstellung mit einem Standard-PU-Speicher. Basiert die gesamte
Warmebereitstellung bereits vollstdndig auf erneuerbaren Energietragern (Solaranlage in
Kombination mit  Pelletkessel)  betrdgt  das Reduktionspotential ~ fur  die
Treibhausgasemissionen durch den Thermoskannenspeicher bis zu 6 % im Vergleich zu
einem realen Standard-PU-Speicher. Basiert das Nachheizsystem auf fossilen
Energietragern (Gas- oder Olkessel) liegt das Reduktionspotential fir die
Treibhausgasemissionen durch den Thermoskannenspeicher zwischen 5 % und 9 % im
Vergleich zu einem realen Standard-PU-Speicher.
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Beim kumulierten Energieaufwand kann durch den Thermoskannenspeicher, abhangig von
Speichervolumen und Kollektorflachen, eine Einsparung zwischen 7 und 15 % erzielt
werden.

Es wird empfohlen die wahrend der Projektbearbeitung aufgetretenen Fragen ndher zu
untersuchen und die Entwicklung eines Prototypen anzustreben. In weiterer Folge sollte die
Markteinfihrung eines vakuumgedammten Warmespeichers erfolgen.
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Summary

Starting point/motivation

Thermal energy storages are an important technology for the use of renewable energy
carriers and for increasing energy efficiency by balancing peak load and demand. An
increased energy efficiency of thermal storages leads to an increased total energy efficiency
of renewable energy systems, in which heat is stored. The current state of technology for the
heat supply of single- and multi-family homes are thermal hot water storages (hot water
storage tanks 300 to 500 L, buffer tanks 800 to 1000 L) with 5to 10 cm thick heat insulation
layer (usually rigid or flexible foam). These systems have comparable high heat losses due
to a low insulation thickness, the design of pipe penetrations, fitting accuracy of insulation
elements and thermal circulation effects in the pipe connections at the storage. A possible
solution is to implement storages with better insulations, like vacuum insulations. For these
storages heat losses are significant lower, because heat losses mainly occur due to thermal
radiation (like in a thermos flask). Another improvement is the design of the pipe connections
with so called circulation breaks. Today such storage systems are not available on the
market. To reach higher energy efficiencies there is a necessity to develop such storage
system as fast as possible.

Content and goal

The goal of the project was to develop knowledge for the construction of a thermal water
storage tank with vacuum insulation (thermos flask storage), which is optimized in terms of
efficiency, costs, capacity and integration into building technology. A lab version of the
thermos flask storage was build. With this lab version measurements were performed to
analyze thermal losses.

Sub-goals of the project were:

e Compiling of market relevant vacuum insulation system as a basis for the planning
and design of a lab version

e Selection, planning and design layout of a lab version of a thermos flask storage

e Building of a lab version of the thermos flask storage, which is suitable for test runs

e Conduction tests and measurements to evaluate the technical characteristics of a
thermos flask storage and to provide suggestions for an optimized design

e Evaluation of the technical and economic feasibility of prototypes with storage
volumes from 800 to 3.000 L based on the test results

e Environmental assessment of the thermos flask storage using life-cycle-assessment
(LCA)

The work was structured in 6 work packages:

e AP 1: Basic theoretical preliminary studies
e AP 2: Planning and design of a lab version of a thermos flask storage
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e AP 3: Building of the lab version of a thermos flask storage

e AP 4: Measurements and tests at the lab version to assess the technical properties
e AP 5: Techno-economic and environmental assessment

e AP 6: Project coordination

Results and Conclusions

The results of the theoretical preliminary studies showed that a low-cost production of a
thermos flask storage is possible. A long term stability of the vacuum at 1 mbar using a
double-layer steel construction can be expected. The easiest and cheapest construction
version to avoid thermal radiation losses was the filling of the vacuum gap with filling material
(HDK T30 or HDK N20). With simulation important findings were gained concerning the use
of filling material in vacuum insulated storages. The simulation results showed that due to
thinner insulation the vacuum storage requires less space and that higher shares of solar
contribution can be reached using the same solar panel area compared to conventional
storage systems with flexible foam insulation.

To be able to compare the results from measurements and test of the thermos flask storage
with other storage types the measurements and tests were performed at three storage tanks,
which had the same volume and where positioned next to each other. The thermos flask
storage was compared to a storage insulated with flexible foam and a storage insulated with
vacuum insulation elements. For all storage systems a special layer charge unit was
constructed. The pipes were connected at the floor of the tank to minimize heat losses from
thermal conduction (Figure 0-1).

N

(S

Figure 0-1: 3D-view of the lab version of the thermos flask storage

The measurements at the lab version confirmed the theoretical approach for calculation of
the thermal conductivity of the vacuum insulation. For the measured thermal losses of the
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thermos flask storage minor deviations compared to the theoretical calculated values were
found. One explanation is that the lab version of the thermos flask storage had filling material
without IR absorbers, whereas the calculations were performed for filling material with IR
absorbers. Without IR absorbers the heat conductivity is decreased from 0.003 to
0.006 W/(m*K). Another reason for the deviation between measured and calculated values is
the direct connection of the inner casing and the outer storage casing with a welding seam,
which causes additional heat losses by thermal conduction. To reduce these losses the
whole construction layout needs to be rearranged, with a focus on the outer casing. Thinner
and lighter materials could be used to decrease the thermal conductivity and to decrease the
weight of the storage.

Thermography showed that the filling material was not distributed evenly in the vacuum gap
caused by bad flow ability of the material. This caused a lower insulation effect at spots with
no or a low amount of filling material. Therefore the used as well as other filling materials
should be further investigated. Essential is the suitability for easy and complete filling of the
vacuum gap. Further material research and tests regarding thermal conductivity, flow ability,
supporting effect and filling are necessary for further development of the thermos flask
storage. Due to their complexity this investigations could not be carried out in this project.
Therefore it is necessary to investigate these issues in a follow-up project.

The techno-economic assessment showed, that by replacing a conventional storage with a
thermos flask storage of the same size the solar contribution increased or a smaller thermos
flask storage could be used keeping the solar contribution constant. For the economic
assessment it is critical if the avoided fuel costs due to a higher share of solar contribution
are in the same range as the higher investment costs of thermos flask storage or if the
smaller thermos flask storage is cheaper compared to larger conventional storage. For new
plants investment costs can by reduced by 500 to 2.300 EUR using a thermos flask storage
instead of a conventional storage.

The results of the environmental assessment showed for the construction and disposal of a
thermos flask storage higher greenhouse gas (GHG) emissions and a higher cumulated
primary energy demand compared to a conventional storage tank with PU-foam insulation.
The GHG emissions of construction and disposal of a 1,000 L vacuum storage are
approximately 75 % and the cumulated primary energy demand approximately 65 % higher.
This is caused by the steel demand of the thermos flask storage (double casing
construction), which is approximately twice as high as the steel demand of a conventional
storage. The assessment of the total heating system including the thermal storage showed,
that the higher GHG emissions and cumulated primary energy demand due to construction
and disposal are compensated in the operation phase. For all investigated systems (variation
of volume, solar panel area, complementary heating system) heat supply with a thermos
flask storage had the same or lower specific GHG emissions (kg CO,-eq per KWh et output from
the storage) @S the heat supply with a conventional storage. Is the total heat supply based on
renewable energy carriers (solar panel in combination with a pellet boiler) the LCA showed a
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potential to reduce GHG emissions up to 6 % using a thermos flask storage. Is the
complementary heating system based on fossil energy carriers (natural gas or oil boiler) the
thermos flask storage has GHG emission mitigation potential between 5 % and 9 %
compared to a conventional storage. For the cumulated primary energy demand using the
thermos flask a reduction of 7 % to 15 % can be reached.

It is recommended investigating further the described questions which occurred during the
project to seek the development of a prototype. Subsequently market introduction of a
vacuum insulated storage tank should take place.
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1 Einleitung
1.1 Aufgabenstellung

Thermische Energiespeicher sind eine wichtige Technologie fir den Einsatz erneuerbarer
Energietrdger und zur Erhéhung der Energieeffizienz beim Ausgleich von Last- und bzw.
oder Bedarfsspitzen. Durch eine Steigerung der Energieeffizienz thermischer Speicher
erh6ht sich auch die Energieeffizienz aller Umsetzungsverfahren mit erneuerbaren
Energietrédgern, bei denen Warme gespeichert wird.

Derzeit stellen thermische Wasserspeicher, also Warmwasserspeicher (300 bis 500 L),
Pufferspeicher (800 bis 1.000 L) und GrdBere Pufferspeicher (1.500 bis 3.000 L) mit 5 cm bis
10 cm Warmedammung (Ublicherweise Hart- und Weichschaumdammung) den Standard bei
der Speichertechnik zur Warmeversorgung von Ein- und Mehrfamilienhdusern dar. Diese
weisen aber derzeit aufgrund der geringen Dammstarke und aufgrund der Ausfihrung der
Rohrdurchfiihrungen, der  begrenzten Passgenauigkeit  der Dammelemente
(Kaminlaftungsspalte) und thermischer Zirkulations-Effekte in den Rohranschlissen am
Speicher relativ hohe Warmeverluste auf, was die Energieeffizienz des Gesamtsystems
erheblich verringert.

Eine Verbesserungsmaglichkeit stellen Speicher mit Vakuumdammung dar, bei welchen die
Waérmeverluste erheblich geringer sind, da sie im Wesentlichen nur aufgrund von
Warmestrahlung wie z. B. bei einer Thermoskanne erfolgen. Auch im Bereich der
Rohranschlisse und daraus resultierend im Schichtungsverhalten, sind Verbesserungen
moglich, zum Beispiel durch angepasste Ausgestaltung von Ein- und Ausstromoéffnungen
und den Einsatz von so genannten Leit- und Lenkblechen.

Solche Speicher sind derzeit nicht am Markt verfugbar und auch konkrete
Entwicklungsarbeiten hierzu sind derzeit nicht bekannt.

Im Sinne der Bestrebungen um gréBtmdgliche Energieeffizienz besteht daher die
Notwendigkeit, derartige Thermoskannenspeicher so rasch wie mdglich zu entwickeln.

1.2 Schwerpunkte des Projektes

Das gegenstandliche Projekt beschéaftigte sich mit der Entwicklung eines markifahigen
Speichers mit Vakuumdadmmung und konstruktionsbedingter Zirkulationsbremsen an den
Rohrdurchfihrungen, welcher hinsichtlich Effizienz, Kosten, Kapazitdt und der
Integrierbarkeit in die Gebaudetechnik bzw. Gebaude optimiert ist
(»Thermoskannenspeicher). Dazu wurde eine Laborversion eines Thermoskannenspeichers
geplant und gebaut. AnschlieBend wurden Messungen und Tests zur Bewertung der
technischen Eigenschaften durchgefiihrt. AbschlieBend erfolgte eine techno-6konomische
und 6kologische Bewertung hinsichtlich des Einsatzes derartiger Speicher.
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1.3 Einordnung in das Programm

Das Projekt wurde aus Mitteln des Klima- und Energiefonds geférdert und im Rahmen der
3. Ausschreibung des Programms ,NEUE ENERGIEN 2020 durchgefihrt. Die Einordnung in
das Programm erfolgte unter dem Themenpunkt 3.2.2 ,Thermische Speicher.

1.4 Verwendete Methoden

Basierend auf vorhandenem Wissen und Erfahrungen der Projektpartner wurden
Lésungswege flr die gegenstandlichen Fragestellungen erarbeitet.

Zur schrittweisen Erreichung der Projekiziele wurden sechs Arbeitspakete definiert:

- AP 1: Grundlegende theoretische Voruntersuchungen

- AP 2: Planung und Auslegung einer Laborversion eines Thermoskannenspeichers

- AP 3: Bau eines Thermoskannenspeichers als Laborversion

- AP 4: Messungen und Tests an der Laborversion zur Beurteilung der technischen
Eigenschaften

- AP 5 Techno-6konomische und ékologische Bewertung

- AP 6: Projektkoordination

In Folge werden die angewandten Lésungsanséatze bzw. Methoden im Detail beschrieben.

1.4.1 Grundlegende theoretische Voruntersuchungen

Die grundlegenden theoretischen Voruntersuchungen wurden nach folgender Systematik
durchgefuhrt:

1. Recherche zu Vakuumdédmmung, Vakuumtechnik, Speichertechnik und die
Einbindung in Gesamtsysteme.
Untersucht wurden dazu:

- Dammsysteme basierend auf Vakuumtechnik

- Dammmaterialien welche fir den Einsatz im Vakuum geeignet sind und
Strahlungsschilder fur die Verwendung im Vakuum

- Speichervolumina von in der Praxis eingesetzten Speichern bzw. deren
Geometrien (Breite/H6henverhéltnis, Kippmaf3)

- Anforderungen an den Speicher in Bezug auf Rohrdurchfiihrungen hinsichtlich der
Integration in  hydraulische Schaltungen, insbesondere bei solaren
Kombisystemen, Biomasse- und Warmepumpenheizungen

2. Definition von Systemvarianten

In diesem Schritt wurden 11 marktrelevante Vakuumdamm-Varianten betrachtet und

fir ausgewahlte Varianten Systemsimulationen durchgefihrt.
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3. Ermittlung und Zusammenstellung der
- Materialien und Werkstoffe fur AuBenmantel, Innenmantel, Durchfihrungen
Dammung, Strahlungsschilder etc.,
- Mengen der oben angefihrten Materialien und
- Herstellungskosten
fur die einzelnen Systemvarianten.

4. Tabellarische Darstellung der Systemvarianten und Bewertung der relevanten
Systemvarianten bezlglich
- Qualitat
o Warmeverluste [W/(m2*K)],
o Langzeitstabilitadt des Vakuums (und Strahlungsschildkonstruktion)
o Langzeitstabilitat der eingesetzten Werkstoffe
- Fertigungstechnik
- Herstellungsosten
- Marktchancen

Die Methodik zu der Berechnung der Wéarmeleitfahigkeit im Vakuum ist im Anhang
Kapitel 6.1 und zu den Systemsimulationen im Anhang Kapitel 6.2 detailliert beschrieben.

1.4.2 Planung und Auslegung einer Laborversion eines
Thermoskannenspeichers

Um eine zukinftige wirtschaftliche Verwertung durch den Unternehmenspartner
gewahrleisten zu kénnen, waren folgende Gesichtspunkte fir die Planung und Auslegung zu
beachten:

- Materialien (Hauptkriterien: Preis, Fertigungstechnik)
- Konstruktion (Hauptkriterien: Preis, Fertigungstechnik)
- Hydraulik Einbindung in ein Gesamtsystem

- Fertigungstechnik

Folgende Vorgangsweise wurde gewahilt:

- Dimensionierung des Innenbehalters (Variationsrechnungen zur Bestimmung des
Einflusses der Speichergeometrien - Breiten/Héhenverhéltnis - auf die Warmeverluste,
Bestimmung des Speicherinhalts fiir die Laborversion)

- Dimensionierung der Vakuumdammung (Breite des Vakuumspaltes, Druckbereich des
Vakuums, Dammmaterialien)

- Dimensionierung des AuBenbehalters
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- Konstruktion der Durchfiihrungen (Bestimmung der Hydraulikanschliisse basierend auf
einer Integration in Modellhydraulikkonzepte, insbesondere flr solare Kombisysteme,
Biomasse- und Warmepumpenheizungen, etc.)

Finale Konstruktion und Uberleitung zur Fertigung

1.4.3 Bau einer Laborversion eines Thermoskannenspeichers

Der Bau des Thermoskannenspeichers basierte auf den vorangegangenen Ergebnissen.
Es wurde folgende Vorgangsweise angewandt:

1. Herstellung des Thermoskannenspeichers bei der Fa. Pink
2. Lieferung an JOANNEUM RESEARCH
3. Herstellung der Vakuumdammung im Technikum von JOANNEUM RESEARCH
a. Evakuierung des Vakuumspaltes zum Test der Dichtigkeit,
b. Befillung des Vakuumspaltes mit Dammmaterial,
c. Evakuierung des befllliten Vakuumspaltes und
d. Tests zur Vakuumstabilitat
4. Lieferung an AEE INTEC
5. Herstellung des Vakuums im Thermoskannenspeicher durch JOANNEUM
RESEARCH am Versuchsstand von AEE INTEC

Als Referenzspeicher wurde ein Speicher mit einer Weichschaumddmmung und ein
Speicher mit einer speziell gefertigten Vakuumdammung (Vakuumpaneele - VIP's der Fa.
va-Q-tec AG) verwendet.

1.4.4 Messungen und Tests

Die Messungen bezogen sich im Wesentlichen auf die Bestimmung der Warmeverluste der
Speicher. Diese erfolgten in Anlehnung an ONORM EN 12977 Teil 3 und 4. In dieser Norm
ist festgehalten, dass die Speicher vor dem Beladevorgang auf 20 °C konditioniert werden
mussen und anschlieBend mit einer Temperatur von 60 °C beladen werden. Nach erfolgter
Beladung kénnen die Speicher einerseits gleich wieder mit einer Temperatur von 20 °C
entladen oder andererseits das Auskihlverhalten des Speichers ermittelt werden. Die in der
ONORM EN 12977 vorgegebene Beladetemperatur wurde bei den vorliegenden
Speichertest erhdéht, um den realen Einsatz dieser Testspeicher als Pufferspeicher
abzubilden. Hierfir wurden Beladungsvorgdnge mit einer Temperatur von Uber 70 °C
durchgefuhrt.
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1.4.5 Techno-6konomische und ékologische Bewertung

Es wurde eine techno-6konomische Bewertung des Thermoskannenspeichers und eine
6kologische Bewertung im Vergleich zu herkémmlichen Speichersystemen durchgefihrt.

1.4.5.1 Techno-6konomische Bewertung

Die 6konomische Bewertung erfolgte auf Basis der bei AEE INTEC durchgeflhrten
Simulationsrechnungen (siehe Kapitel 6.2) und von den Projektpartnern angegebenen
Investitionskosten flr Speicher und Kollektoren. Die Betrachtungen sind auf eine neu zu
errichtende Solaranlage auf einem Passivhaus (PH) bzw. Niedrigenergiehaus (NEH)
ausgerichtet. Zur 6konomischen Bewertung werden die durch geringere erforderliche
Kollektorflachen, vermiedenen und die durch den teureren Thermoskannenspeicher
(ThermosTank) erhéhten Kosten gegenibergestellt.

1.4.5.2 Okologische Bewertung

Zur Bestimmung des Einflusses des Thermoskannenspeichers im Vergleich zu
herkdmmlichen thermischen Energiespeichern hinsichtlich der Treibhausgasemissionen und
des Energiebedarfes wird eine 0©kologische Bewertung durchgefihrt. Die 6kologische
Bewertung wird in Anlehnung an die Methode der Lebenszyklusanalyse — auch als
Okobilanz bezeichnet — erstellt.

Laut EN ISO 14040:2006 ,Umweltmanagement Okobilanz - Grundsatze und
Rahmenbedingungen* bezieht sich eine Okobilanz auf die Umweltaspekte und
Umweltwirkungen (z.B. Nutzung von Ressourcen und die Umweltauswirkungen von
Emissionen) im Laufe des Lebensweges eines Produktes von der Rohstoffgewinnung tber
die Produktion, Anwendung, Abfallbehandlung, Recycling bis zur endgiltigen Beseitigung
(d.h. ,von der Wiege bis zur Bahre®).

In der 6kologischen Bewertung der thermischen Energiespeicher werden die in Abbildung
1-1 dargestellten Systemelemente berlicksichtigt:

e Thermischer Energiespeicher
o Herstellungsaufwand der Materialen, die im Warmespeicher verbaut sind
und Energieaufwand flr die Fertigung des Speichers
o Thermische Verluste, die beim Betrieb des Warmespeichers auftreten
e Bereitstellung der Warmeenergie, die gespeichert wird.

Die funktionelle Einheit der 0&kologischen Bewertung fir den Vergleich der
Energiespeichertechnologien sind Treibhausgas-Emissionen und Energiebedarf bezogen auf
die nutzbare Warmeenergie aus dem Speicher, z.B.:

b kg COZ'Aq/MWh Warme aus Speicher

e kWh kumulierter Energieaufwand/MWh Warme aus Speicher
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Abbildung 1-1: Systemelement der dkologischen Bewertung

In der 6kologischen Bewertung fir Thermische Speicher werden folgende Umweltwirkungen
betrachtet:

Treibhausgasemissionen

Es werden die Treibhausgase Kohlendioxid (CO.,), Methan (CHy,) und
Distickstoffmonoxid/Lachgas (N.O) untersucht. Als MaB fir die Treibhauswirkung dieser
Gase wird das Treibhausgaspotential fir den Zeitraum von 100 Jahren verwendet (GWP 100
- Global Warming Potential 100) Dafiir werden folgende Aquivalenzfaktoren angewandt, mit
denen die Treibhauswirkung eines Kilogramms CH, bzw. N,O in die aquivalente CO,-Menge
umgerechnet wird (IPCC, 2007):

e 1kgCO; =1kg CO,-Aq.
e 1kg CH,=25kg CO,-Aq.
e 1 kg N,O =298 kg CO,-Aq.

Die Treibhausgasemissionen werden unterteilt in die Anteile fir die

e Herstellung des thermischen Speichers (,Herstellung Pufferspeicher*)

e Bereitstellung der gespeicherten Warme durch eine thermische Solaranlage
(,Warmebereitstellung Solar*)

e Bereitstellung der gespeicherten Warme durch ein  Nachheizungssystem
(,Nachheizung®)
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Kumulierter Energieaufwand

Der kumulierte Energieaufwand umfasst alle Energieeinsétze, die mit dem Bezug von
Wéarme aus den thermischen Energiespeichern verbunden sind. Der kumulierte
Energieaufwand wird differenziert in

e fossile Energietrager (Rohdl, Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Kohleminengas, Torf)
e erneuerbare Energietrager (Sonne, Wind, Biomasse, Wasser)
e sonstige Energietrager (Kernkraft, Biomasse aus Urwald)

ausgewiesen.

Far fossile Energietrager und Biomasse wird der obere Heizwert zur Bestimmung des
kumulierten Energieaufwand herangezogen (Hischier et al., 2010).

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeiten gliedern sich in folgende sechs Arbeitspakete (AP):

- AP 1: Grundlegende theoretische Voruntersuchungen

- AP 2: Planung und Auslegung einer Laborversion eines Thermoskannenspeichers

- AP 3: Bau eines Thermoskannenspeichers als Laborversion

- AP 4: Messungen und Tests an der Laborversion zur Beurteilung der technischen
Eigenschaften

- AP 5 Techno-6konomische und ékologische Bewertung

- AP 6: Projektkoordination
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2 Inhaltliche Darstellung

In diesem Kapitel werden die Inhalte der Arbeiten dargestellt. Die angewandten Methoden
sind in Kapitel 1.4 detailliert dargestellt.

2.1 Grundlegende theoretische Voruntersuchungen

Im Rahmen der theoretischen Voruntersuchungen wurden Recherchen und
Vorilberlegungen zu den Themengebieten der Vakuumdammung, Vakuumtechnik,
Speichertechnik sowie der Einbindung in Gesamtsysteme durchgefiihrt.

Die Literaturrecherche ergab, dass in Osterreich die Firma Waukmann einen
vakuumgedammten Pufferspeicher anbietet (siehe Abbildung 2-1). Der Homepage ist zu
entnehmen, dass dieser bereits zum Patent angemeldet wurde. Die Firma Waukmann ist
mittlerweile aufgelést worden und in Liquidation getreten. Der Status des angemeldeten
Patents konnte noch nicht génzlich geklart werden.

Wasser

. Innenschale

Wirmedammung
B Ausenschate

- Betonplatte

[EALLE AN

E M E

Abbildung 2-1: Schema Vakuumpufferspeicher der Firma Waukmann (Waukmann, 2010)
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Des Weiteren gibt es in Deutschland zwei Anbieter von vakuumgedammten Pufferspeichern
(Firma Hummelsberger und Firma KBW Klaus Berndimaier Warmespeicher). Laut Auskunft
der Firma Hummelsberger wird dessen Pufferspeicher (siehe Abbildung 2-2) mit einem
Druckniveau von 0,05 — 0,10 mbar und einer mikroporésen Pulverddmmung, zwischen
Innen- und AuBenmantel, gefertigt. Dies ermdglicht eine Reduktion der Warmeleitung (A) um
den Faktor 10 gegenlber herkdmmlichen Warmedammungen und entspricht einem Wert von
0,004 W/(m*K). Die Firma Hummelsberger fuhrt in Kooperation mit dem ZAE Bayern erste
Warmeverlustmessungen an einem Prototyp durch.
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Abbildung 2-2: Schema Vakuumpufferspeicher der Firma Hummelsberger (Hummelsberger, 2010)

Beim Produkt der Firma KBW handelt es sich um einen Doppelmantelspeicher (siehe
Abbildung 2-3), bei dem der innere Behalter wie gewodhnlich als Speicher fir das Medium
genutzt wird und der Luftraum zwischen dem &ufBeren und inneren Mantel evakuiert wird.
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Abbildung 2-3: Schema Vakuumpufferspeicher der Firma KBW (KBW, 2010)

Eine Patentrecherche im Bereich von vakuumisolierten Warmespeichern ergab, dass es in
Deutschland unterschiedliche Bestrebungen im Bereich von vakuumgedammten Wé&rme-
speichern gibt. Des Weiteren wurden auch Patente fir vakuumgedammte
Flissiggasspeicher gefunden.

Im Rahmen der Voruntersuchungen wurde sowohl die Verwendung von Strahlungsfolien
bzw. Schittmaterialien als auch von geeigneten Materialien und geeigneten Druckniveaus
(~10% — 10™* mbar) untersucht.

Zuerst wurde der Einfluss des Abstandes zwischen Innen- und AuBenmantel (Spaltbreite)
des Speichers auf freie Konvektion zu untersucht. Die Berechnungen wurden flr
unterschiedliche Driicke und Spaltbreiten durchgefihrt (Duffie & Beckmann, 2006). Durch
diese Voruntersuchungen war es méglich, entsprechende statische Berechnungsmodelle zur
Ermittlung der Warmeleitfahigkeit im Spalt zu entwickeln. Hierbei wurden unterschiedliche
Ausflihrungen des evakuierten Spaltes hinsichtlich des Einsatzes von Strahlungsfolien bzw.
geeigneter Schittmaterialien untersucht.

Die thermischen Eigenschaften im Vakuum werden vom Strahlungsaustausch zwischen den
umgebenden Flachen, der Festkdrperwarmeleitung und der Gaskonvektion bestimmt (VDI
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Warmeatlas, 1994). Letztere hangt wesentlich von der mittleren freien Weglange der
eingeschlossenen Gasmolekule ab. Die mittlere freie Weglédnge gibt den durchschnittlichen
Weg an, welchen ein Molekil ohne Wechselwirkung (Zusammensto3 bzw.
Energieaustausch) mit anderen Molekillen zurlicklegen kann. Je groBer dieser Wert ist,
desto geringer die vorhandenen Lufteinschliisse und desto geringer die Gaskonvektion.

Far samtliche Berechnungen wurden folgende Randbedingungen festgelegt:

o Speichertemperatur Tien: 80 °C
. Raumtemperatur Tmp: 20 °C
J Emissionskoeffizienten Innen- und AuBenbehalter €inen, €aussen jeweils 0,1

Bei der Verwendung von Strahlungsfolien wurde die Auswirkung unterschiedlicher
Emissionskoeffizienten auf die thermischen Verluste detailliert betrachtet. Verwendet man
beispielsweise Folien mit einem Emissionskoeffizienten von 0,05 verringern sich die
thermischen Verluste im Vergleich zu Folien mit einem Emissionskoeffizienten von 0,30 um
ein Vielfaches. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass nicht das
Emissionsverhalten der Behélteroberflachen (Innen- und AuBenmantel) entscheidend ist
sondern, dass die thermischen Verluste im Wesentlichen vom Emissionsverhalten der
Strahlungsfolien bestimmt werden. Bei den weiteren Berechnungen wurden deshalb Folien
mit einem Emissionskoeffizienten von 0,05 verwendet.

AnschlieBend wurden verschiedene Schittmaterialien und deren thermische Eigenschaften
untersucht. Hierbei wird zwischen opaken und transparenten Materialien unterschieden.
Wahrend bei transparenten Materialien, wie beispielsweise Silikagel, der Strahlungsanteil
eine entscheidende Einflussgréf3e darstellt, wirkt sich dieser bei der Verwendung von opaken
Materialien, wie z.B. Perlit, nicht als maBgeblicher Faktor auf die thermischen Verluste aus.

In Abbildung 2-4 ist das thermische Verhalten im Spalt unter Einsatz von Strahlungsfolien
bzw. eines opaken Schittmaterials dargestellt. Der betrachtete Druckbereich im Spalt liegt
zwischen 10 und 10° mbar womit man einen geeigneten Einsatzbereich der Materialien
erhalt.

Es ist festzustellen, dass sich bei der Verwendung von Strahlungsfolien erst bei sehr
geringen Dricken (< 0,1 mbar) signifikante Verringerungen der Warmeleitfahigkeit ergeben.
Werden keine Strahlungsfolien verwendet, ist ein A-Wert unter 0,016 W/(m*K) aufgrund des
Strahlungsaustausches nicht zu erreichen (z. B. betrdgt der A-Wert einer
Weichschaumdé@mmung 0,030 W/(m*K). Erst durch das Hinzufligen von Strahlungsfolien zur
Unterbindung des Strahlungsaustausches ist ein signifikanter Rlckgang der
Warmeleitfahigkeit festzustellen. Des Weiteren wird durch den Einsatz von Strahlungsfolien
auch die Gaskonvektion der Molekiile unterbunden. Bei einem Druck von 10 mbar und der
Verwendung von vier Folien ist es mdglich einen A-Wert von rund 0,003 W/(m*K) zu
erreichen. Dies entspricht im Vergleich zu einer herkdbmmlichen Weich- bzw.
Hartschaumdammung einer Reduktion der Warmeverlustleistung um den Faktor 10.
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Abbildung 2-4: Wérmeleitfdhigkeit im Spalt unter Verwendung von Strahlungsfolien (links)
und eines opaken Schiittmaterials (rechts) (siehe auch Simmler et al., 2005)

Betrachtet man die Warmeleitfahigkeit bei Verwendung eines opaken Schiittmaterials, wird
deutlich, dass mit kleiner werdendem Porendurchmesser diese erheblich reduziert werden
kann. Im Vergleich zum Einsatz von Strahlungsfolien kann in Abhangigkeit des Poren-
durchmessers bereits bei einem Druck von 10 mbar eine Warmeleitfahigkeit von
0,003 W/(m*K) erzielt werden. Dies entspricht einem Druckunterschied von 10* mbar.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde entschieden die weiteren Berechnungen und
Recherchen auf den Einsatz von opaken Schittmaterialien zu konzentrieren. Im nachsten
Schritt wurden Recherchen zu verfligbaren Schittmaterialien durchgefihrt. Im Rahmen
dieser Recherche wurden Produkte der Firmen Wacker Chemie AG und KNAUF Perlite
gefunden. Letztere waren jedoch nur mit Porendurchmessern von 1 bis 5 mm verflgbar und
somit nicht geeignet. Die Firma Wacker Chemie AG produziert ein Schittmaterial mit der
Bezeichnung ,HDK T30 mit einem Porendurchmesser von rund 20 nm und einer
Festkoérper-Warmeleitfahigkeit von Ae¢=0,51 mW/(m*K) bei einer Dichte von 160 kg/m? bzw.
einer Festkérper-Warmeleitféahigkeit von Ag=0,69 mW/(m*K) bei einer Dichte von 200 kg/m?
(siehe Abbildung 2-5).
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Abbildung 2-5: Opakes Schiittmaterial HDK T30 der Firma Wacker Chemie AG

Die Ermittlung der Wéarmeleitfahigkeit eines Speichers mit Vakuumddmmung ermdglicht die
Durchfihrung von Jahressimulationen. Damit konnten einerseits die jahrlichen
Speicherverluste und andererseits bei Verwendung eines Solarsystems Anderungen im
solaren Deckungsgrad untersucht werden. Flr die durchgeflhrten Systemsimulationen
wurde die Software Polysun (2010) verwendet, wobei mit einem A-Wert von 0,003 W/(m*K)
gerechnet wurde.

Um die jahrlichen Speicherverluste zu simulieren und die Auswirkungen der
unterschiedlichen Isolationsmaterialien vergleichen zu kdnnen wurde ein Referenzsystem
definiert. Das Referenzsystem ist ein Einfamilienhaus mit einem jahrlichen Energiebedarf
von rund 11.300 kWh (fur Warmwasser und Heizung). Die Warmebereitstellung flar die
Warmwasserbereitung und eine teilsolare Raumheizung erfolgt mit einer Solaranlage mit
einer Kollektorflache von 20 m? und einem Pufferspeicher (inklusive Schichtladeeinheit) mit
einem  Nennvolumen von 1.000 L. Verbraucherseitig  wird Uber ein
Niedertemperaturheizsystem die benétigte Warme an das Gebdude abgegeben. Die
Erwarmung des Brauchwarmwassers erfolgt Uber ein Frischwassermodul.

Auf Basis dieses Referenzsystems wurde einerseits die DAmmstarke des Speichers und
andererseits die Kollektorflache bzw. das Nennvolumen des Pufferspeichers variiert.

Die bei einer Simulation ermittelten Speicherverluste stellen immer einen idealisierten Fall
dar, welcher bei realen Anlagen aufgrund der nicht optimal ausgefihrten Dammung bzw.
Vernachlassigung der Dammung bei hydraulischen Anschlissen, in der Praxis nicht erreicht
werden kann. Aus diesem Grund wurde mit Korrekturfaktoren gerechnet um simulierte
(ideale) Speicherverluste auf reale Verhéltnisse zu Ubertragen (Heimrath, 2004). Betrachtet
man beispielsweise einen realen Pufferspeicher mit einem Nennvolumen von 1.000 L, sind
dessen thermische Verluste im Vergleich zum simulierten idealen Speicher um etwa 70 %
héher.

Betrachtet man die Warmeverluste bei einer Dammstidrke von 100 mm sind zwischen
simulierten und realen Werten enorme Unterschiede zu erkennen. Diese sind bei realen
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Anlagen im Wesentlichen auf die schlechte Dammung der hydraulischen Anschliisse und die
nicht exakt am Speichermantel anliegende D&mmung zurtickzufiihren.

AnschlieBend wurden die unterschiedlichen DAmmqualitaten und -materialien (real, ideal und
Vakuum) in das Referenzsystem integriert und hinsichtlich der Auswirkung auf den jahrlichen
solaren Deckungsgrad untersucht.

Es zeigt sich, dass der solare Deckungsgrad durch den Einsatz von Vakuumdammung im
Vergleich zu real gedammten Speichern erheblich erhéht werden kann.

Aufbauend auf den durchgefiihrten Recherchen und Analysen wurden 4 marktrelevante
Vakuumdammvarianten ausgewdahlt und deren Materialien, Mengen und Kosten ermittelt.
Diese wurden hinsichtlich folgender Kriterien:

e Qualitat (z.B. Warmeverluste)
e Fertigungstechnik,

e Kosten,
e und Marktchancen
bewertet.

In Tabelle 2-1 sind fir 11 Varianten und zwei verschiedenen Dricke die gesamte
Waérmeleifahigkeit sowie die Warmeverluste dargestellit.

Tabelle 2-1: Wérmeleitfdhigkeit und Wérmeverluste fiir verschiedene Dricke und
Vakuumdadmmvarianten

Druck  ges. Warme-

Thermoskannenspeicher Warmeverluste

leitfahigkeit
Var. Bezeichnung mbar W/ m*K W/m2K  W/m?
1 ohne Layer 10 0.0341 1.70 102.3
2 2 layer 10 0.0275 1.38 82.6
3 4 lLayer 10 0.0268 1.34 80.3
4 6 lLayer 10 0.0264 1.32 79.3
5 ohne Layer 0.001 0.0105 0.52 315
6 2 Layer 0.001 0.0024 0.12 7.3
7 4 layer 0.001 0.0014 0.07 4.2
8 6 Layer 0.001 0.0010 0.05 2.9
9 transparentes Fullmaterial (Lit.) 10 0.0049 0.25 14.7
10 opakes Fillmaterial (Lit.) 10 0.0024 0.12 7.3
11 Fillmaterial HDK T30 10 0.0027 0.14 8.2

Langzeitstabilitdt Vakuum

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen im Bereich der Vakuumtechnik und Untersuchungen im
Projekt zeigte sich, dass bei einem Vakuum von rund 1 mbar und der Verwendung und
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Fertigung der eingesetzten Materialen eine praxistaugliche Langzeitstabilitdt des Vakuums
erwartet werden kann.

Fertigungstechnik

Die Fertigungstechnik ist bei allen Varianten grundsatzlich ahnlich zu bewerten. Die
Einbringung des Filimaterials kann mit einem Rattler erfolgen. Die Evakuierung erfolgt Gber
eine herkdmmliche Vakuumpumpe.

Marktchancen

Die Marktchancen der einzelnen Varianten sind aufgrund der Einsparung von Kollektorflache
im Vergleich zu herkdmmlichen Pufferspeichern als gut einzustufen.

Kosten

Fir das Fullmaterial Kieselsdure HDK T30 oder HDK N20 ergeben sich zusatzliche
Materialkosten zu einem Standard Pufferspeicher der Fa. Pink in der Héhe von ca. 190
EURO exkl. AuBenhille. Die Gesamtkosten sind in der 6konomischen Bewertung (siehe
Kapitel 2.4.1) zusammengestellt.

2.2 Planung und Bau einer Laborversion eines
Thermoskannenspeichers

Die Planung und Auslegung der Laborversion des Thermoskannenspeichers erfolgte auf
Basis der Ergebnisse der Voruntersuchungen. Die Ergebnisse dazu sind in Kapitel 3.2
dargestellt.

2.3 Messungen und Tests

Am Versuchsstand von AEE INTEC wurden am Thermoskannenspeicher bei verschiedenen
Versuchsbedingungen (Szenarien) Tests und Messungen zur Bestimmung der
Waérmeverluste durchgefiihrt. Um die theoretisch ermittelten Werte validieren zu kénnen, war
ein Versuchsaufbau fir die Bestimmung samtlicher Speicherparameter notwendig. Der
hydraulische Aufbau fir den Speicherteststand ist Abbildung 2-6 dargestellt.

Als Warmequelle bei der Beladung dienten insgesamt drei Speicher mit einem Gesamtinhalt
von 1.900 L (2 x 300 L, 1 x 1.300 L). Hierbei wurde ein 300 L Speicher auf die gewiinschte
Beladetemperatur konditioniert, um mdgliche Schwankungen bei der Temperaturregelung
auszugleichen. Die Regelung hierflr erfolgte Uber eine drehzahlgeregelte Pumpe im
Priméarkreis, wodurch eine konstante Temperatur im Sekundarkreis (Speicher mit
konditionierter Beladetemperatur) erzielt wurde. Die anderen beiden Speicher wurden auf ein
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héheres Temperaturniveau gebracht, um die bendtigte Momentanleistung bei der Beladung
der Testspeicher sicherzustellen. FlUr die Erwarmung der insgesamt 1.900 L dienten drei
Elektro-Patronen mit einer Gesamtleistung von 8 kW und eine Luft-Wasser Warmepumpe
mit einer Heizleistung von max. 7,8 kW.

Doppelmantel inkl.

Schattmaterial und PU-Weichschaum- Vakuum-Isolationspanele
Vakuum isolierung (VIP's)
— e —

3001t » » »

X X
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© ¥
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Abbildung 2-6: Hydraulischer Aufbau des Speicherteststandes inkl. Wédrme- und Kélteversorgung

FOr das Entladen der Testspeicher wurde mittels einer Kaltemaschine mit einer max.
Leistung von 8,2 kW ein 1.300 L Pufferspeicher auf ein Temperaturniveau von etwa 10 °C
konditioniert. Die definierte Entladetemperatur im Sekundarkreis von rund 20 °C wurde Uber
eine drehzahlgeregelte Pumpe im Primérkreis gewahrleistet.

Generell wurden bei allen drei Testspeichern samtliche hydraulische Anschliisse von unten
in den Speicher gefliihrt, um die thermischen Verluste so gering wie méglich zu halten (siehe
Abbildung 2-7). Des Weiteren wurden alle hydraulischen Anschlisse gedammt, damit die
Warmeverluste an den Anschlissen méglichst keinen Einfluss auf die Untersuchungen der
jeweiligen Speicherddmmungstypen haben.
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Abbildung 2-7: Schematische Darstellung der Anschllisse fir die Durchfiihrung der Speichertests

Der konditionierte Vorlauf der Warmeversorgung wurde (ber eine Schichtladelanze in den
Speicher eingebracht, wahrend der Ricklauf aus dem untersten Teil des Speichers
entnommen wurde. Dadurch ist gewahrleistet, dass einerseits der Speicher von oben nach
unten durchgeladen wird und andererseits die hydraulischen Anschlisse mdglichst geringe
Warmeverluste aufweisen. Die Enthahme des warmen Mediums erfolgte im oberen Bereich
des Speichers, wahrend im unteren Bereich konditioniertes 20 °C kaltes Medium eingebracht
wurde.

Fir die Ermittlung der entsprechenden Temperaturen in der jeweiligen Schicht der Speicher,
sind diese mit jeweils 5 Temperatursensoren ausgestattet. Die Einbringung der Sensoren
erfolgte durch eigens vorgesehene Flhlerrohre durch den Boden der Speicher. Die Position
des jeweiligen Temperaturfihlers ist der Abbildung 2-8 zu entnehmen, welche fur jeden der
drei Testspeicher gleich ist. In den darauffolgenden Auswertungen wird der oberste
Temperaturfihler mit dem Index ,Up“ und der unterste Flhler mit ,Low* bezeichnet.
Ausgehend vom Speicherdeckel werden nach unten hin die Indizes 2 bis 4 verwendet.
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Abbildung 2-8:

Die Wéarme- und Kélteversorgung eines einzelnen Speichers ist jeweils mit einem eigenen
Warmemengenzahler versehen. Dieser gibt die Temperatur im Vor- bzw. Rucklauf und den
dazugehdrigen Volumenstrom aus. Dadurch wird einerseits die Momentanleistung bestimmt
und andererseits die eingebrachte bzw. die entnommene Wéarmemenge ermittelt. In der
Tabelle 2-2 ist der Messbereich sowie die entsprechende Genauigkeit der verwendeten
Messgerate angefuhrt.

Tabelle 2-2: Verwendete Messtechnik
MessgroBe Hersteller Produkt Messbereich Genauigkeit
Speichertemperatur - PT 100 -50...200 °C Klasse A
Durchfluss 6...1200 I/h
Techem ultra S3 Klasse 2
Temperatur 5..130 °C
Durchfluss 15...3000 I/h
Techem ultra S II Klasse 2
Temperatur 5..130 °C

Die drei Testspeicher wurden parallel vermessen, um flr jeden Speicher anndhernd gleiche
Randbedingungen gewahrleisten zu kénnen.

In Anlehnung an ONORM EN 12977 (ONORM, 2006 und ONORM, 2011) wurden die
notwendigen Parameter zur Ermittlung der tatsachlichen Warmeleitfahigkeit der unter-
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schiedlichen Speicher-Dammmaterialien bestimmt. Generell ist in dieser Norm festgehalten,
dass alle Speicher mit einer Temperatur von 60 °C beladen werden, bis auch der Ricklauf
aus dem Speicher dieselbe Temperatur aufweist. In diesem Fall wird keine Energie mehr
bendtigt um den jeweiligen Speicher zu beladen und der Speicher ist Uber den gesamten
Bereich konditioniert. Im Anschluss daran kénnen die Speicher wieder mit einer konstanten
Temperatur von 20 °C entladen werden, bis auch in diesem Fall die Ricklauftemperatur aus
dem Speicher 20 °C betragt und somit keine Energieentnahme mehr stattfindet. Generell
wurden die Speicher vor jedem Beladevorgang auf eine konstante Temperatur von 20 °C
konditioniert. Grundsatzlich wurden entsprechende Versuche auch mit hdéheren
Temperaturniveaus bei der Beladung durchgefuhrt.

Des Weiteren wurde das Auskihlverhaltens der Speicher nach dem Beladevorgang
bestimmt. Hierfir wurden die Speicher auf eine definierte Temperatur erwdrmt und
anschlieBend der Temperaturabfall in den Speichern aufgezeichnet.

Im Wesentlichen dienten diese Untersuchungen der Bestimmung der stationdren und
dynamischen Warmeverluste des jeweiligen Speichers. Mit den vorliegenden Daten kann der
entsprechende Warmeverlustkoeffizient (U-Wert) fir die einzelnen Ausfihrungen der
Dammung bestimmt werden um dadurch wiederum auf die tatsachliche Warmeleitfahigkeit
des Materials zu schlieBen. Abbildung 2-9 zeigt den Versuchsaufbau der unterschiedlichen
Speicherddmmungen im Labor der AEE INTEC.

Abbildung 2-9: Speicher am Teststand im Labor der AEE INTEC inklusive Beladestation (Links:
Thermoskannenspeicher  mit  Schittmaterial  im  Vakuumspalt,  Mitte:
Standardspeicher mit PU-Weichschaumdammung, Rechts: Standardspeicher mit
Vakuumisolationspaneelen - VIP’s)
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In Erganzung zur messtechnischen Erfassung von Temperaturen und Warmemengen
wurden zur Visualisierung der thermischen Verluste Thermographie-Aufnahmen
durchgefihrt. Dabei wurden die jeweiligen Oberflachentemperaturen der unterschiedlichen
Dammvarianten bestimmt. Des Weiteren dienen diese Aufnahmen dazu, mdgliche
Schwachpunkte aufzuzeigen und in weiterer Folge gegebenenfalls zu verbessern. In der
Tabelle 2-3 sind die Dammmaterialien und die dazugehérigen Abmessungen der
entsprechenden Testspeicher angeflhrt.

Tabelle 2-3: Dammstéarke und Abmessungen der entsprechenden Testspeicher

Abmessungen inkl. Isolierung

Dammyvariante Dammstadrke
Durchmesser Hohe
Schittmatieral im Vakuumraum 17 mm 79 cm 172 cm
PU-Weichschaumdammung 100 mm 95 cm 182 cm
Vakuumisolationspaneele (VIP's) 20 mm 79 cm 179 cm

2.4 Techno-6konomische und 6kologische Bewertung
2.4.1 Technische Bewertung

Ziel der Bewertung war es eine objektive technische Betrachtung zu den Ergebnissen des
Projekts zu erhalten. Die technische Bewertung erfolgte auf Basis der durchgeflhrten
Untersuchungen im Projekt und der Expertise des Projektkonsortiums. Der
Thermoskannenspeicher (ThermosTank) wurde in technischer Hinsicht mit konventionellen
Speichern verglichen und die technischen Vor- und Nachteile dargestellt.

2.4.2 Okonomische Bewertung

Auf Basis der bei AEE INTEC durchgefihrten Simulationsrechnungen (siehe Kapitel 2.1) und
von den Projektpartnern angegebenen Investitionskosten fiir Speicher und Kollektoren wurde
eine O6konomische Bewertung durchgefihrt. Die Betrachtungen sind auf eine neu zu
errichtende Solaranlage auf einem Passivhaus (PH) bzw. Niedrigenergiehaus (NEH)
ausgerichtet. Zur 6konomischen Bewertung werden die durch geringere erforderliche
Kollektorflachen, vermiedenen und die durch den teureren Thermoskannenspeicher
(ThermosTank) erhéhten Kosten gegenlbergestellt.

Sowohl flr ein Passivhaus als auch ein Niedrigenergiehaus wurden jeweils folgende vier
Varianten betrachtet:

e Variante 1: Standardspeicher mit PU-Weichschaumddmmung 1  m3,
Kollektorflache 20 m?
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e Variante 2: Standardspeicher mit PU-Weichschaumddmmung 5 ms3,
Kollektorflache 40 m?

e Variante 1a: ThermosTank 1 m3, in etwa gleicher solarer Deckungsgrad mit
reduzierter Kollektorflache

e Variante 2a: ThermosTank 5 m3, in etwa gleicher solarer Deckungsgrad mit
reduzierter Kollektorflache

e Variante 2b: ThermosTank 1 m3, in etwa gleicher solarer Deckungsgrad mit
unveranderter Kollektorflache von 40 m?

2.4.3 Okologische Bewertung
2.4.3.1 Untersuchte Systeme

Die 6kologische Bewertung der Betriebsphase basiert auf Jahresenergiebilanzen, die ein
Ergebnis der Simulation aus Kapitel 2.1 sind. In der Simulation wurde ein Einfamilienhaus
mit Niedrigenergiestandard mit einem jéhrlichen Energiebedarf von rund 11.300 kWh fir
Warmwasserbereitung und Heizung betrachtet. Die Warmebereitstellung erfolgt Uber eine
Solarthermieanlage in Kombination mit einer Nachheizung.

Fur die odkologische Bewertung wurden flr diesen Fall verschiedene Speichertypen mit
verschiedenen Warmeleitfahigkeitswerten (A\-Werte), zwei verschiedene Speichervolumina,
unterschiedliche Kollektorflachen und verschiedene Nachheizungssysteme untersucht:

Speichertypen

e Thermoskannenspeicher mit einer Spaltbreite des evakuierten Bereichs von 17 mm
und Flllmaterial HDK T30 (Bezeichnung: ,Vakuum?®)

e Speicher mit Weichschaumdammung und idealen Speicherverlusten bestimmt auf
Basis der Simulationsergebnisse (Bezeichnung: ,Standard PU ideal”)

e Speicher mit Weichschaumdammung und realen Speicherverlusten bestimmt durch
Anpassung der Simulationsergebnisse mittels Korrekturfaktoren auf reale
Verhéltnisse (Bezeichnung: ,Standard PU real)

Der messtechnisch untersuchte Speicher mit Vakuumisolationspaneelen wurde im Rahmen
der 6kologischen Bewertung nicht betrachtet weil die Messergebnisse flir diesen Speichertyp
héhere Warmeverluste als flir den Thermoskannenspeicher zeigten und Weiters keine Daten
zur Materialzusammensetzung und dem Herstellungsprozess der Vakuumisolationspaneelen
vorlagen.

Wérmeleitfihigkeitswerte (A-Werte)

e Thermischer Speicher mit Warmeleitféahigkeitswert auf Basis von Literaturdaten und
Berechnungsmodellen zur Ermittlung der Warmeleitfahigkeit im Vakuum-Spalt
(,A-Wert theoretisch*)
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e Thermischer Speicher mit Warmeleitféhigkeitswert auf Basis von Messungen an
einem 675 L Standardspeicher und einem 675 L Thermoskannen-Versuchsspeicher
und Umrechnung dieser Werte fur ein Speichervolumen fir 1.000 L
(-A-Wert Messung®)

Fir Details zur Bestimmung der Warmeleitfahigkeitswerte siehe auch Kapitel 6.1.

Speichervolumen

e 1.000L
e 5.000L

Kollektorflache

e 10 m2 (fir 1.000 L Speichervolumen)
e 20 m2 (fir 1.000 L Speichervolumen und 5.000 L Speichervolumen)
e 40 m?2 (fur 5.000 L Speichervolumen)

Nachheizung

o Pelletkessel
e (Gaskessel
e Olkessel

Tabelle 2-4 und Tabelle 2-5 geben einen Uberblick tber die untersuchten Varianten fiir ein
Speichervolumen von 1.000 L und 5.000 L.

Tabelle 2-4: Ubersicht tiber die untersuchten Varianten fiir 1.000 L Speichervolumen
] A-Wert A-Wert Solarthermieanlage Nachheizung
Speicher-Typ 1) 2) L.
theoretisch Messung 10m?> 20m> 40m? | Pellet Gas Heizol
Vakuum X X X X - X X X
Standard PU - ideal X X X X - X X X
Standard PU - real X X X X - X X X

Y\-Wert auf Basis von Literaturwerten (Standard) bzw. berechnet (Vakuum)

?\-Wert auf Basis von Messungen fiir 675 L bestimmt und umgerechnet auf 1000 L

Tabelle 2-5: Ubersicht (iber die untersuchten Varianten fiir 5.000 L Speichervolumen
. A-Wert A-Wert Solarthermieanlage Nachheizung
Speicher-Typ 1) .
theoretisch Messung 10m?2 20m? 40m? | Pellet Gas Heizol
Vakuum X - - X X X X X
Standard PU - ideal X - - X X X X X
Standard PU - real X - - X X X X X

Y\-Wert aufBasis von Literaturwerten (Standard) bzw. berechnet (Vakuum)
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2.4.3.2 Grunddaten

Die Datenbasis fur die 6kologische Bewertung setzt sich wie folgt zusammen:

e projektspezifische Daten zu thermischen Speichern (z.B. Speicherverluste,
eingesetzte Materialen zur Herstellung der Speicher)

e Datenbank GEMIS — Globales Emissions-Modell integrierte Systeme, Version 4.6.
(Oko-Institut 2010) fir Daten zu Emissionen und Ressourcenbedarf der
Energiebereitstellung

e Datenbank ecoinvent — database ecoinvent data v2.2 (2010) (Swiss Centre for Life
Cycle Inventories 2010) fir Daten zu Emissionen und Ressourcenbedarf zur
Bereitstellung der Materialien und  Verarbeitungsprozessen bei  der
Speicherproduktion

Fir die Herstellung der thermischen Energiespeicher wurde die Gewinnung des eingesetzten
Materials und die Produktion des Speichers berlcksichtigt. Der Energieaufwand flr die
Speicherproduktion wurde anhand der Lange der SchweiBndhte und der elektrischen
Energie fir den Betrieb einer Pumpe zu evakuieren beim Vakuum-Speicher abgeschétzt. Die
Grunddaten sind in Tabelle 2-6 und Tabelle 2-7 dargestellt.

Tabelle 2-6: Grunddaten  Standardspeicher mit Weichschaumddmmung (3 bar, mit
Schichtbeladerohren)

Standard PU Einheit 1.000 Liter 5.000 Liter
Durchmesser [mm] 790 1.600
Hohe [mm] 2.200 2.900
Stahl S235JR [kg] 180 560
PP-Rohre kgl 5 6
Lack [ke] 1,5 4
PU-Schaum kgl 11 29
PVC-Hille [kg] 2,5 5
SchweiRnaht [m] 3,5 14
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Tabelle 2-7: Grunddaten Thermoskannenspeicher (Thermos Tank) (3 bar, mit
Schichtbeladerohren)
ThermosTank Einheit 1.000 Liter 5.000 Liter
Durchmesser [mm] 790 1.600
Hohe [mm] 2.200 2.900
Stahl S235JR kgl 360 1.120
PP-Rohre [ke] 5 6
Lack kgl 1,5 4
Pyrogenic Silica [ke] 12 40
SchweiRnaht [m] 7 28
Evakuieren [kWh] 32 87
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Nicht die gesamte bendtigte Warme fir Heizung und Warmwasser kann Uber die
Solaranlage bereitgestellt werden. Der verbleibende Warmebedarf wird Uber einen
Heizkessel bereitgestellt. In der dkologischen Bewertung wurden drei verschiedene Arten
von Heizkesseln untersucht: Pelletkessel, Olkessel, Gaskessel. Tabelle 2-12 zeigt die
Grunddaten fur diese Systeme.

Tabelle 2-12:

Grunddaten fiir verschiedene Heizkessel

Treibhausgas-
Nutzungs- . .
Leistung Hilfsstrom - 2)
grad emissionen
Warmeerzeugung
[g CO,-
[%] [kW] [kWheI/kWhWéirme] Aq-/kWhWErme]
Gaskessel 104%Y 15 0,02 259
(Brennwertkessel)
Pelletkessel 85% 15 0,04 59
Heizolkessel 96% 15 0,02 319

2 bezogen auf den Heizwert von Erdgas

' Werte fir die gesamte Prozesskette (Rohstoffbereitstellung bis Warmeerzeugung)
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3 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

3.1 Grundlegende theoretische Voruntersuchungen
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der theoretischen Voruntersuchungen dargestellt.
3.1.1 Warmeleitfahigkeit im Vakuum

Anhand der in Kapitel 6.1.1 detailliert behandelten Berechnungsansétze ist es mdglich,
Ergebnisse durch Variation verschiedener Parameter zu visualisieren. In einem ersten Schritt
wird der Vakuumraum mit Strahlungsfolien versehen, um dadurch die Wéarmestrahlungs-
verluste zu minimieren. Des Weiteren werden unterschiedliche Schittmaterialien getestet.

Bevor mit entsprechenden Materialien gerechnet wird, muss der Einfluss der Spaltbreite
untersucht werden. Abbildung 3-1 zeigt den Verlauf der totalen Warmeleitfahigkeit in
Abhangigkeit der Spaltbreite und des Druckniveaus.

€=0.1;€,=0.1; T;=80°C; T4,,=20°C; I=var.

70
v 60
E
q,; 50 —
= / /ﬁ
< 40 ¢ /*/6
D
i-_ﬁ, 30 /e%
= 7 —
@ 20 —— 1cm —— 2cm
:cgu / 3cm —— 4cm
= 10 // —o— 6cm 8cm
— —— 10cm

0 f f
1.E-05 1.E-04 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03
Druck in mbar

Abbildung 3-1: Gesamte Wérmeleitfdhigkeit bei unterschiedlichen Spaltbreiten

Deutlich zu erkennen ist die immer schlechter werdende Warmeleitféahigkeit mit
zunehmender Spaltbreite. Der in der Literatur vielmals zitierte Faktor 10 zwischen der
Warmeleitfahigkeit einer herkdmmlichen Schaumdammung und einer Vakuumdammung wird
in diesem Fall erst bei einem sehr geringem Druck (< 10° bar) und einer Spaltbreite von
maximal 1 cm erreicht.

Aufgrund des hier vorliegenden Hochvakuums muss eine auBerst stabile Konstruktion des
Speichers gegeben sein, um ein Zusammendriicken der Speicherhiille zu verhindern. Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Langzeitstabilitdit des Vakuums. Hierbei stellen die
vorhandenen Leckagen eine besondere Herausforderung dar. Sollten derartige Leckagen
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nicht verhindert werden kénnen misste zusatzlich eine Vakuumpumpe installiert werden,
welche in regelmaBigen Absténden fir die Aufrechterhaltung des Hochvakuums sorgt.

Wirde man einen Druck von etwa 10 mbar herstellen, kénnen geringere Warmeleitfahig-
keiten als 0,03 W/(m*K) nicht erzielt werden. Diese Warmeleitfahigkeit entspricht in etwa
jener von handelsiblicher Hart- bzw. Weichschaumdadmmung, wodurch sich der héhere
technische Aufwand fir eine Vakuumdammung nicht vertreten lasst. Infolge dieser
Erkenntnisse ist eine sinnvolle Anwendung von Vakuum nur in Verbindung mit einem
entsprechenden Materialeinsatz (Strahlungsfolien bzw. Schittmaterial) im Vakuumraum
maoglich.

Durch die Wahl einer geringen Spaltbreite wird einerseits eine geringe totale Warme-
leitfahigkeit erzielt und andererseits der Materialeinsatz fiir die Fertigung des Speichers
reduziert. In den weiteren Berechnungen wird daher mit einer Spaltbreite von 2cm
gerechnet.

Um den technischen Aufwand far die Herstellung des Vakuums in einem angemessenen
Rahmen zu halten und dessen Langzeitstabilitat zu gewahrleisten, wird ein Druckniveau von
rund 10 mbar fur die weiteren Berechnungen angesetzt.

3.1.1.1 Verwendung von Strahlungsfolien

Wie bereits erwahnt, kénnen fir die Reduzierung der thermischen Verluste im Vakuum
Strahlungsfolien verwendet werden. Im Wesentlichen vermindert der Einsatz solcher Folien
den Strahlungsaustausch zwischen den einzelnen Oberflachen.

In der Tabelle 3-1 sind samtliche Parameter fur die Berechnung der totalen Warme-
leitfahigkeit im Vakuum aufgelistet.

Tabelle 3-1: Parameter fiir die Berechnung der gesamten Wérmeleitfdhigkeit
Parameter §; g, €F T; T, |
Einheit - - - °C °C m
Wert 0.1 0.1 0.05 80 20 0.02

Wie sich die aufgelisteten Parameter auf den Einsatz von Strahlungsfolien auswirken, wird in
der Abbildung 3-2 veranschaulicht. Die gesamte Warmeleitfahigkeit im Vakuum wird far
einen Druckbereich von 10” bis 10° mbar dargestellt.

Allgemein ist festzustellen, dass sich unter Verwendung von Strahlungsfolien erst bei sehr
geringen Dricken von kleiner 0,1 mbar signifikante Verminderungen der gesamten
Warmeleitfahigkeit im Vakuum ergeben. Werden keine Strahlungsfolien verwendet, ist ein
niedrigerer Wert als 0,008 W/(m*K) nicht zu erreichen (Weich- bzw. Hartschaum hat bspw.
0,035 W/(m*K)), was sich durch den bestehenden Strahlungsaustausch erklaren lasst. Erst
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durch das Hinzufiigen von Folien zur Unterbindung des Strahlungsaustausches kann ein
gravierender Rickgang der gesamten Wéarmeleitfahigkeit festgestellt werden. Weiters wird
durch den Einsatz von Folien auch die Gaskonvektion der frei beweglichen Molekile
unterbunden. Bei einem Druck von 10° mbar und der Verwendung von mindestens zwei
Folien ist es mdglich eine gesamte Warmeleitfahigkeit von rund 0,003 W/(m*K) zu erreichen.
Dies entspricht im Vergleich zu einer herkdémmlichen Weich- bzw. Hartschaumdammung
einer Reduzierung der Warmeverluste um den Faktor 10.

40 €=0.1; €,=0.1; €r;e=0.05; T;=80°C; T,4,,=20°C; [=0.02m
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Abbildung 3-2: Gesamte Wérmeleitfdhigkeit unter Verwendung von Strahlungsfolien im Spalt

Grundsatzlich geht aus Abbildung 3-2 hervor, dass durch die Verwendung von Strahlungs-
folien sich die gesamte Wéarmeleitfahigkeit signifikant reduzieren lasst. Bei Druckniveaus
= 1 mbar spricht der technische Aufwand gegen das Hinzufligen weiterer Folien um die
gesamte Warmeleitfahigkeit weiter zu verringern. Erst bei Druckniveaus < 0,1 mbar kann der
Einsatz mehrerer Strahlungsfolien die gesamte Warmeleitfahigkeit weiter reduzieren. Hierbei
ist allerdings ein betrachtlicher Arbeitsaufwand zum Einbau der Folien notwendig. Des
Weiteren ist es bei so einem niedrigen Druck schwieriger die Langzeitstabilitdt des Vakuums
sicherzustellen.

Bei Untersuchungen des Einsatzes von Vakuumdammungen zur Dammung von Rohr-
leitungen (Weber, 2001 und Jason, 2007) und Gebauden (Simmler et al., 2005) sind
ahnliche Ergebnisse erzielt worden.

3.1.1.2 Verwendung von Schiittmaterialien

In diesem Abschnitt werden diverse Schittmaterialien und deren thermische Eigenschaften
untersucht. Hierbei gilt es zwischen opaken und transparenten Materialien zu unterscheiden.
Waéhrend bei transparenten Materialien wie bspw. Silikagel der Strahlungsanteil eine
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entscheidende EinflussgréBe darstellt, wirkt sich dieser bei der Verwendung eines opaken
Materials wie bspw. Perlit nicht als maBgeblicher Faktor auf die thermischen Verluste aus.
Diverse Parameter fir die Berechnung der gesamten Warmeleitfahigkeit sind in der Tabelle
3-2 aufgelistet.

Tabelle 3-2: Parameter  fir die  Berechnung der gesamten  Wérmeleitidhigkeit
unter Verwendung eines transparenten bzw. opaken Materials
Parameter Einheit transparentes opakes
Material Material
Emissionskoeffizient &; - 0.1
Emissionskoeffizient €a - 0.1
Temperatur Ti °C 80
Temperatur Ta °C 20
Festkorperwarmeleitung Arx mW/mK 0.38 0.35
Extinktionskoeffizient E 1/m 1860 12420

Werte fir die Festkdrperwarmeleitfahigkeit und den Extinktionskoeffizienten sind Mittelwerte
aus materialspezifischen Tabellen, welche dem VDI Warmeatlas (1996) entnommen sind.

Wird ein transparentes Schittmaterial verwendet, gewinnt der Verlustwarmestrom durch
Strahlung zwischen Innen- und AuBBenbehalter an Bedeutung. In der Abbildung 3-3 wird die
gesamte  Warmeleitfahigkeit bei  niedrigen  (€,=0,1) und hohen  (&,=0,5)
Emissionskoeffizienten gegentibergestellt.

Warmeleitfahigkeit in 10 -2 W/mK

Abbildung 3-3:
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Totale Wérmeleitfdhigkeit unter Verwendung eines transparenten Schiittmaterials

im Vakuumraum bei unterschiedlichen Emissionskoeffizienten des Innen- und
AuBenbehélters (links: ei/a =0,1; rechts: ei/a =0,5)

dass die gesamte Warmeleitfahigkeit

bei hoheren

Emissionskoeffizienten der beiden Oberflaichen schlechtere Werte erzielt, wodurch das
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Erreichen einer gesamten Warmeleitfahigkeit kleiner 0,005 W/(m*K) nicht méglich ist. Dies
bedeutet, dass Oberflachen mit méglichst geringen Emissionskoeffizienten zu wahlen sind.
Erst durch diese MaBnahme ist eine gesamte Warmeleitféhigkeit von etwa 0,004 W/(m*K)
bei entsprechendem Porendurchmesser zu erreichen, welche in etwa um den Faktor 10
kleiner ist als bei konventionellen Dammmaterialien.

Ein weiterer wichtiger und ausschlaggebender Faktor zur Minimierung der
Verlustwarmestréme ist der Einfluss der Porendurchmesser des Schittmaterials. Durch
Verwendung eines sehr grobkdrnigen Materials zeigt sich ein &hnlicher Verlauf der gesamten
Warmeleitfahigkeit wie beim Einsatz von Strahlungsfolien. Auch hier ist es erst bei sehr
geringen Druckniveaus mdglich, entsprechende Werte um den Bereich von 0,004 W/(m*K)
zu erreichen. Es ist daher essentiell, ein geeignetes Material mit mdglichst kleinem
Porendurchmesser (< 1 um) zu wahlen um dadurch bereits bei dem geforderten Druck von
10 mbar einen akzeptablen Wert zu erreichen.

Aufgrund der Verwendung eines transparenten Schittmaterials lasst sich der
Strahlungsaustausch zwischen Innen- und AuBenbehélter nur bis zu einem bestimmten Grad
unterbinden. Folglich fahrt dies dazu, dass es in Abh&ngigkeit des Emissionsverhaltens der
beiden Oberflachen zu einem ,Off-Set* der gesamten Warmeleitfahigkeit kommt. Um diesen
Effekt des transparenten Schittmaterials einzuddmmen, kénnte bspw. ein Tribungsmittel
eingesetzt werden, welches flr langwellige Strahlung undurchlassig ist.

Des Weiteren kann anstelle eines transparenten Schittmaterials ein opakes Material wie
z.B. Perlit verwendet werden. Diese Materialien besitzen sehr gro3e Extinktionskoeffizienten,
welche ausschlaggebend fir die Abschwachung der langwelligen Strahlung sind. In
Abbildung 3-4 sind die Ergebnisse fir die gesamte Warmeleitfahigkeit unter Einsatz eines
opaken Schittmaterials dargestellt.
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Abbildung 3-4: Gesamte Wéarmeleitfdhigkeit unter Verwendung eines opaken Schiittmaterials

Durch die Verwendung eines opaken Schittmaterials wird der Strahlungsaustausch
zwischen den beiden Oberflachen weitestgehend unterbunden. Bereits bei groBen Poren-
durchmessern (>1 mm) ist die totale Warmeleitfédhigkeit niedriger als bei einem
transparentem Material. Aufgrund der hohen Undurchléssigkeit der langwelligen Strahlung
wirken sich in diesem Fall h6here Emissionskoeffizienten des Innen- und AuBenbehélters
nicht negativ auf die gesamte Warmeleitfahigkeit aus.

Gleichbedeutend wie bei transparenten Materialien ist auch hier, dass der Porendurch-
messer in einem Bereich von <1 um liegen sollte. Ist dies nicht der Fall, muss das
Druckniveau entsprechend reduziert werden, was wiederum einen hdheren technischen
Aufwand bei der Herstellung des Vakuums und bei der Langzeitstabilitdt bedeutet.
Wesentliches Ziel ist daher einen mdglichst kleinen Porendurchmesser zu wahlen. Von
Vorteil wére ein feinkdrniges Material im Nanometer Bereich, welches einen hohen
Extinktionskoeffizienten und eine mdglichst geringe Festkérperwarmeleitféahigkeit aufweist.

3.1.1.3 Strahlungsfolien vs. Schiittmaterial

Bisher wurden lediglich Mittelwerte fir diverse Parameter von Schittmaterialien aus der
Literatur herangezogen, wodurch groBe Abweichungen im Vergleich zu einem handels-
Ublichen Material auftreten kénnen. Aus diesem Grund war es notwendig, eine Recherche
hinsichtlich geeigneter Schuttmaterialien durchzufiihren und die gesamte Warmeleitfahigkeit
explizit berechnen zu kénnen. Abbildung 3-5 zeigt die Ergebnisse unter Verwendung von
Strahlungsfolien (links) bzw. mit dem handelstblichen Schittmaterial HDK N20 inklusive
Infrarottriiber (IR-Trlber) der Firma Wacker Chemie AG (rechts) im direkten Vergleich. Der
wesentliche Vorteil des IR-Triibers besteht darin, dass durch eine spezielle Behandlung des
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Schittmaterials der  Strahlungsaustausch  zwischen Innen- und AuBenbehalter
weitestgehend reduziert wird.
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Abbildung 3-5: Gegenliberstellung der gesamten  Wérmeleitfdhigkeit unter Verwendung von
Strahlungsfolien (links) und dem opaken Schdittmaterial
HDK N20 inkl. IR-Trliber (rechts) in Abhdngigkeit vom Porendurchmesser

Wird der Vakuumspalt ohne Strahlungsfolien bzw. Schittung ausgefiihrt, ist bei einem
angestrebten Druck von 10 mbar keine Anderung der Warmeleitfahigkeit ersichtlich. Erst
durch das Hinzufligen von Folien zur Unterbindung des Strahlungsaustausches kann eine
gravierende Reduktion der gesamten Warmeleitfahigkeit erreicht werden.

Verwendet man handelsiibliches Schittmaterial, wird die gesamte Warmeleitfahigkeit mit
kleiner werdendem Porendurchmesser reduziert. Im Vergleich zum Einsatz von
Strahlungsfolien kénnen ab einem Porendurchmesser von <1 um und einem Druck von
10 mbar eine gesamte Warmeleitfahigkeit unter 0,004 W/(m*K) erreicht werden. Selbst bei
Porendurchmessern > 10 um werden bei gleichem Druck bessere Ergebnisse erzielt als mit
Strahlungsfolien. Ahnliche Ergebnisse haben auch Weber (2001) und Simmler et al. (2005)
publiziert. Infolgedessen steht nach diesen Untersuchungen der Einsatz eines
Schittmaterials mit méglichst kleinem Porendurchmesser fir die weiteren Projektarbeiten im
Vordergrund.

Durch die Ermittlung der Warmeleitfahigkeit eines Speichers ist es mdglich,
Jahressimulationen durchzufiihren. Damit kénnen einerseits die jahrlichen Speicherverluste
und andererseits, bei Verwendung eines Solarsystems, Anderungen des solaren
Deckungsgrades untersucht werden. Fir die folgenden Systemsimulationen wurde die
Software Polysun (2010) verwendet. Es wird mit einer gesamten Warmeleitfahigkeit von
0,003 W/(m*K) und einer Spaltbreite von 17 mm gerechnet. Eine Spaltbreite von 17 mm
ermdglicht die Verwendung von Standardbéden bei der Produktion.
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3.1.2 Systemsimulationen

Fir das Referenzsystem werden die jahrlichen Speicherverluste flir unterschiedliche
Dammmaterialien und Dammstarken untersucht. Ziel ist die Ermittlung des optimalen
Dammmaterials und der optimalen Dammstarke. AnschlieBend erfolgt eine
Parametervariation hinsichtlich Kollektorflache und Speichervolumen.

3.1.2.1 Speicherverluste und spezifischer Solarertrag (Referenzmodell)

Speicherverluste stellen bei einer Simulation immer einen idealisierten Fall dar, welcher bei
realen Anlagen aufgrund der schlechter ausgefihrten Dammung bzw. Vernachléssigung der
Dammung von hydraulischen Anschlissen, nur selten vorzufinden ist. Aus diesem Grund
wurden bereits in Heimrath (2004) Korrekturfaktoren bestimmt, um simulierte ideale
Speicherverluste auf reale Verhéltnisse Uberfihren zu kdnnen. Fur einen Pufferspeicher mit
einem Nennvolumen von 1 m3 sind in der Praxis bspw. mit etwa 80 % hdheren thermischen
Verlusten zu rechnen als bei einem ideal simulierten System. Mit zunehmendem
Speichervolumen werden die Korrekturfaktoren kleiner.

Fir das Referenzsystem werden diese Korrekturwerte beriicksichtigt um eine Gegenlber-
stellung zwischen idealen, realen und vakuumgedadmmten Speichern zu erhalten. In
Abbildung 3-6 sind die Ergebnisse der Simulationen dargestellt. Es werden sowohl die
jahrlichen Speicherverluste als auch der solare Deckungsgrad in Abhangigkeit der Damm-
starke unter Verwendung eines Pufferspeichers mit einem Nennvolumen von 1 m?
berechnet.
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Abbildung 3-6: Jahrliche Speicherverluste eines real geddmmten Speichers (Real), eines ideal
geddmmten Speichers (ldeal) und eines Speichers mit Vakuumddmmung
(Vakuum) in Abhdngigkeit der Ddmmstéarke

Handelsubliche Pufferspeicher mit einem Nennvolumen von 1 m3 sind Ublicherweise mit
einer Dammung von 80 mm versehen. Bei dieser Dammstarke sind enorme Unterschiede
zwischen simulierten und realen Werten zu erkennen. Dies ist bei realen Anlagen im
Wesentlichen auf die nicht exakt am Speichermantel anliegende Dammung zurtickzuflihren
(Kamineffekt). Um gentugend Energie fir Brauchwarmwasser und Raumwarme zur
Verfligung zu stellen, missen die Verluste des Speichers von etwa 1.100 kWh pro Jahr bei
einem ideal gedammten Speicher und von rund 2.050 kWh pro Jahr bei einem real
gedammten Speicher von der Solaranlage bzw. der Nachheizung abgedeckt werden.

Verwendet man anstelle einer herkdmmlichen Hart- bzw. Weichschaumdammung eine
Vakuumdammung, ist eine wesentlich geringere Dammstarke als 80 mm erforderlich.
Abbildung 3-6 zeigt, dass sich die jahrlichen Verluste einer Vakuumdammung ab einer
Dammestarke von etwa 30 mm nicht mehr signifikant andern. In diesem Fall gilt es zwischen
dem technischen Einsatz und dem 6konomischen Nutzen abzuwiegen. Aus konstruktiven
und 6konomischen Grinden wird im gegenstandlichen Projekt die Vakuumdammung mit
einer Dicke von 17 mm ausgefihrt. Bei dieser Anwendung betragen die jahrlichen
Speicherverluste etwa 450 kWh. Dies entspricht im Vergleich zu einem real geddmmten
Speicher in etwa einer Verminderung von rund 80 %. Generell ist zu sagen, dass durch eine
Verringerung der Dammstarke bei realen bzw. ideal geddmmten Speichern die jéhrlichen
Speicherverluste exponentiell ansteigen.

Durch geringe Dammstérken entstehen bei einem real geddmmten Speicher sehr hohe
Verluste, wodurch der solare Deckungsgrad bei einer Dammstéarke von 40 mm lediglich bei
rund 26 % liegt. Erst bei einer Dammstarke von 80 mm erreicht der solare Deckungsgrad
etwa 30 %. Betrachtet man einen ideal geddmmten Speicher wirde man bei einer
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Dammstarke von 40 mm einen solaren Deckungsgrad von 30 % erreichen und bei 80 mm
Da&mmung eine Steigerung des solaren Deckungsgrades auf etwa 32 % erreichen. Deutlich
zu erkennen ist, dass infolge einer besseren Dammqualitdt die Unterschiede zwischen
40 und 80 mm Dammstarke geringer werden.

Wird der Speicher mit einer Vakuumdammung versehen, betragt der solare Deckungsgrad
bei einer Dammstarke von 17 mm etwa 34%. Dieser kann durch eine Erh6éhung der
Dammstarke nicht wesentlich gesteigert werden. Dies bedeutet, dass bei einem 1 m3
Pufferspeicher eine Dammstarke von 17 mm in Verbindung mit einer Vakuumdammung
ausreichend ist. Fur gréBere Volumina ist die Ermittlung der optimalen Dammstarke explizit
durchzufihren (siehe Kapitel 3.1.2.2).

3.1.2.2 Einfluss der Dammstéarke auf die thermischen Verluste

Auf Basis des Referenzsystems (Kapitel 6.2.1) werden fir alle verwendeten
Speichervolumina Parametervariationen hinsichtlich Dammstarke und Kollektorflache
durchgefiihrt, um ein Optimum zwischen den thermischen Verlusten und dem solaren
Deckungsgrades zu erhalten. Zu Beginn werden fir samtliche Speichervolumina die
thermischen Verluste in Abhangigkeit der Dammstarke ermittelt. Im Anschluss erfolgt die
Berechnung des solaren Deckungsgrades je nach Speichervolumen mit einer DAmmstérke
von 5-50mm. In Abbildung 3-7 und Abbildung 3-8 sind die erwadhnten
Parametervariationen fir das jeweilige Speichervolumen dargestellt.
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Nenninhalt von 1 m3 (links) und 5 m? (rechts)
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Abbildung 3-8: Ermittlung der optimalen Dammstarke anhand des Verlaufs der thermischen Verluste
und des solaren Deckungsgrades bei einem Pufferspeicher mit einem Nenninhalt von
10 m3 (links) und 50 m?3 (rechts)

Aufgrund dieser Darstellungen sind in der Tabelle 3-3 die fiir die weiteren Berechnungen
ausgewahlten Dammstérken der unterschiedlichen Speichervolumina und Dammmaterialien
angefihrt.

3.1.2.3 Systemkonfigurationen

Als MaBgebende Kennzahl fir die Bewertung eines Solarsystems dient der solare
Deckungsgrad. Dieser wird flr unterschiedliche Speichervolumina und Ausfiihrungsvarianten
der Dammaqualitat ermittelt. Samtliche Berechnungen basieren auf dem Referenzmodell,
welches bereits in Kapitel 6.2.1 ausfuhrlich erlautert wurde. Aufbauend auf diesem Modell
werden einerseits Speichervolumina von 1, 5, 10 und 50 m? betrachtet und andererseits die
Kollektorfliche von 10 bis 100 m2 variiert. Hinsichtlich der Dammqualitat erfolgen die
Berechnungen mit herkdmmlicher Hart- bzw. Weichschaumdadmmung und mit einer
Vakuumdammung. Bei der herkdmmlichen Da@mmung wird wiederum zwischen ideal und real
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gedammten Speichern unterschieden. In der Tabelle 3-3 sind fir die verwendeten
Speichervolumina die Dammstérken fir konventionelle Weichschaumddmmung und fir
Vakuumdammung angefihrt.

Tabelle 3-3: Dammestérken der unterschiedlichen SpeichergréBen

Speichervolumen 1m:3 5m3 10 m3 50 m3
Dammstarke herkémmliche Isolierung 80 mm 150 mm 300 mm 500 mm
Dammstarke Vakuumisolierung 17 mm 20 mm 30 mm 40 mm

Abbildung 3-9 zeigt den Verlauf des solaren Deckungsgrades fir einen idealen, realen und
vakuumgedammten Speicher fir ein Niedrigenergiehaus.

Bei einem Nennvolumen von 1 m3 wird deutlich, dass durch den Einsatz einer Vakuum-
dammung hbéhere solare Deckungsgrade als mit ideal und real gedammten Speichern zu
erzielen sind. Bei einer im Einfamilienhaus Ublichen Dimensionierung der Solaranlage mit
20 m? Kollektorflache und einem Speichervolumen von 1 m3 kann bei Verwendung eines
herkémmlich geddmmten Speichers im idealen Fall ein solarer Deckungsgrad von etwa 32 %
erreicht werden, wéhrend real nur in etwa ein Wert von 28 % zu erreichen ist. Verwendet
man beim gleichen System hingegen einen Speicher mit Vakuumdammung, wird ein solarer
Deckungsgrad von rund 35 % erreicht. Dies entspricht einer Steigerung von beinahe 25 %.
Legt man das Augenmerk dagegen auf die benétigte Kollektorflache, wird bei derselben
solaren Deckung (28 %) lediglich die halbe Kollektorflache benétigt.
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Abbildung 3-9: Vergleich des solaren Deckungsgrades zwischen vakuumgeddmmten Speichern,
ideal (linkes) und real (rechts) geddmmter Speicher in Abhdngigkeit der
Kollektorfldche und des Speichervolumens fir ein Niedrigenergiehaus

Durch die Verwendung einer Vakuumdammung wird der solare Deckungsgrad im Vergleich
zu ideal und real geddmmten Speichern erhdht. Soll bei einem Niedrigenergiehaus ein
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solarer Deckungsgrad von 40 % erreicht werden, ist bei der Verwendung eines herkbmmlich
real gedammten Speichers eine Kollektorflache von 32 m2 notwendig. Wirde man das
Speichervolumen gleich belassen und lediglich eine Vakuumdammung verwenden, ist bei
gleichem solaren Deckungsgrad eine Verminderung der Kollektorflache von nahezu 10 m?
auf ca. 22 m2 méglich.

Bei einem Speichervolumen von 10 m?3 sind die Unterschiede zwischen herkémmlicher Hart-
bzw. Weichschaumdammung und Vakuumdammung nicht mehr so stark ausgepragt. Dies
ist im Wesentlichen auf die sorgfaltigere Anbringung der Dammung und auf eine gréBere
Dammstarke des Speichers zurlickzufiihren (siehe Tabelle 3-3).

In der Abbildung 3-10 sind séamtliche Ergebnisse fir ein Passivhaus dargestellt.

Es ist festzustellen, dass bereits bei einer Kollektorfliche von 20 m2 und einem
Speichervolumen von 1 m? solare Deckungsgrade = 50 % erreicht werden. Verwendet man
bei dieser Anlagenkonfiguration einen vakuumgedammten Speicher, kdnnen bei
gleichbleibendem solaren Deckungsgrad (50 %) Kollektorflachen von 7 m? (ideal) bzw. 10 m?
(real) eingespart werden.

Beim Passivhaus wird unter Verwendung eines herkdmmlich geddmmten idealen bzw.
realen Speichers mit einem Nenninhalt von 50 m3 und einer Kollektorfliche von 60 m2,
theoretisch eine vollstdndige solare Deckung erreicht. Ersetzt man die konventionelle
Dammung durch eine Vakuumdammung, wirde man einen solaren Deckungsgrad von
100 % bereits mit einer Kollektorflache von 40 m? erreichen.

100

2

solarer Deckungsgrad in %
solarer Deckungsgrad in %

30
—&— 1m3 PU_ideal O~ 1ms3 Vakuum —&— 1m?3 PU_real O 1m?3 Vakuum

20 1 —o— 5m3 PU_ideal ©- 5m3 Vakuum 20 —e— 5m3 PU_real ©- 5m3 Vakuum

10 4 10m3 PU_ideal 10m?3 Vakuum 10 4 10m3 PU_real 10m?3 Vakuum
—&— 50m3 PU_ideal O 50m? Vakuum 0 —&— 50m? PU_real O 50m?3 Vakuum

0 ; ; ; t f f f t T t t f t f f f
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kollektorflache in m? Kollektorflache in m?

Abbildung 3-10:  Vergleich des solaren Deckungsgrades zwischen vakuumgeddmmten Speichern,
ideal (links) und real (rechts) geddmmter Speicher in Abhéngigkeit der
Kollektorfldche und des Speichervolumens fiir ein Passivhaus

Wird bei einem Speichervolumen von 5m® eine Vakuumdammung verwendet, sind
geringfigig hoéhere solare Deckungsgrade zu erwarten als mit einem konventionell
gedammten 10 m3 Speicher.
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3.2 Planung und Bau einer Laborversion eines
Thermoskannenspeichers

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der Planung und Auslegung des
Thermoskannenspeichers dargestellt.

Abbildung 3-11 und

Abbildung 3-12 zeigt die ausgewahlte Konstruktionsvariante der Laborversion des
Thermoskannenspeichers im Aufriss und in einer 3D-Ansicht inklusive der Anschlisse und
Schichtladeeinheiten im Inneren des Speichers.

Abbildung 3-11:  Aufriss der ausgewdhlten Konstruktionsvariante der Laborversion des
Thermoskannenspeichers mit 1.000 L Speicherinhalt
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Abbildung 3-12:  3D-Ansicht einer der ausgewéhlten Konstruktionsvariante der Laborversion des
Thermoskannenspeichers mit 1.000 L Speicherinhalt

Der Bau der Laborversionen des Speichers erfolgte mit 675 L Speicherinhalt bei der Fa.
Pink. Die Ausstattung des Speichers mit der Vakuumdammung erfolgte bei JOANNEUM
RESEARCH. Dazu wurde der Spalt zwischen Innen- und AuBenbehalter (Vakuumspalt) mit
dem Flllmaterial HDK T30 befllt (siehe Abbildung 3-13).

Vakuumspalt

Abbildung 3-13:  Befillung des Thermoskannenspeichers am Technikum von JOANNEUM
RESEARCH in Graz (rechtes Bild: Befilléffnung an der Oberseite des Speichers,
linkes Bild: Beftillvorgang mit Hilfe eines Ruittlers der Fa. Wacker)

Als  Referenzspeicher wurden zwei idente Standardspeicher mit einer PU-
Weichschaumdammung bzw. einer speziell gefertigten Vakuumdéammung (VIP's) der Fa. va-
Q-tec AG verwendet (siehe Abbildung 3-14).
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Abbildung 3-14:  Thermoskannenspeicher (links), Referenzspeicher: Standardspeicher mit PU-
Weichschaumddmmung (mitte), Standardspeicher mit VIP's (rechts)

Basierend auf den theoretisch ermittelten Werten (siehe Kapitel 3.1) wurden die
Laborversionen mit einem Nenninhalt von 675 L gefertigt. Der konventionell gedammte
Speicher mit PU-Weichschaumdammung soll hierbei den idealen Fall aus den Simulationen
reprasentieren und weist eine Dammstarke von 100 mm auf. Der Standardspeicher mit VIP’s
wurde zum direkten Vergleich unterschiedlich ausgefihrter Vakuumdammungen
herangezogen. Bei den VIP’s handelt es sich um insgesamt 9 vorgebogene Paneele, welche
direkt auf den Speichermantel angebracht wurden. Ein Nachteil bei dieser DAmmvariante
sind die Zwischenrdume zwischen den Paneelen, welche zu erhéhten Warmeverlusten
fihren. Die Dammstarke der verwendeten VIP’s betragt 20 mm. Diese drei unterschiedlichen
Ausfiihrungsformen der Speicherddmmung wurden messtechnisch untersucht.

3.3 Messungen und Tests

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der Messungen und Tests an den drei Speichern
dargestellt.
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In der Abbildung 3-15 ist das Ausklhlverhalten des vakuumgedammten Testspeichers mit
dem Schittmaterial HDK T30 dargestellt. Durch die Ermittlung der thermischen Verluste ist
es moglich, auf die vorhandene Warmeleitfahigkeit des DAmmmaterials riickzuschlie3en.
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Abbildung 3-15:  Auskuhlverhalten des vakuumgeddmmten Testspeichers

Wie in Abbildung 3-15 ersichtlich, erfolgt ein rascher Abfall der untersten Speichertemperatur
(TSt_Vak_Low. Dies ist darauf zurtickzuflihren, dass in diesem Bereich der Innen- und
AuBenmantel des vakuumgedammten Speichers mit einer SchweiBnaht direkt miteinander
verbunden sind. Aufgrund dieser Verbindung wird durch Wéarmeleitung Energie aus dem
Speicher entzogen und an die Umgebung abgefihrt. Des Weiteren ist auch die nachst
héhere Temperaturschicht (TSt_Vak_4) geringfligig von diesem Effekt betroffen, wie anhand
des Temperaturabfalls zu erkennen ist. Auf die oberen Schichten des vakuumgedammten
Speichers hat die SchweiBnaht zwischen Innen- und AuBenmantel einen geringeren
Einfluss.

Von der obersten Temperaturschicht (TSt_Vak_up) bis zur mittleren Schicht (TSt_Vak_3) ist
ein gleichméBiger Temperaturabfall im Speicher vorhanden. Um die tats&chliche
Warmeleitfahigkeit der Dammung zu ermitteln, werden nur die oberen drei Schichten des
vakuumgeddmmten Speichers berlcksichtigt. Dieser Bereich des Testspeichers wird
deshalb herangezogen, da hier der Einfluss der SchweiBnaht im unteren Bereich des
Speichers sehr gering ist. Aufgrund von Naturzirkulation und Warmeleitung entlang der
inneren Speicherwand kann der Einfluss der SchweiBnaht nicht ganzlich ausgeschlossen
werden. Beim durchgefiihrten AuskUhlversuch wird eine Warmeleitfahigkeit von etwa
8,8 mW/(m*K) ermittelt. Die gemessene Warmeleitfahigkeit ist deutlich héher als theoretisch
berechnete (siehe Tabelle 3-4).

Aufgrund von Lieferengpassen des Materials HDK N20 der Firma Wacker Chemie AG,
welches fir die theoretisch ermittelten Werte herangezogen wurde, musste beim
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vakuumgedammten Testspeicher das Schittmaterial HDK T30 verwendet werden. Der
Unterschied der beiden Materialien besteht darin, dass bei HDK N20 ein IR-Trlber zur
Unterbindung des Strahlungsaustausches eingesetzt wird und bei HDK T30 nicht. Aufgrund
dieser Tatsache, verschlechtert sich durch den Einsatz von HDK T30 die theoretische
Warmeleitfahigkeit von 0,003 W/(m*K) (HDK N20) auf 0,006 W/(m*K). Fir die
Untersuchungen der grundsétzlichen Wirkungsweise eines Schittmaterials im Vakuum stellt
dies allerdings keine Probleme dar.

Ein weiterer Punkt bei den Untersuchungen war das Schichtungsverhalten beim Be- und
Entladen, welches in der Abbildung 3-16 dargestellt ist.
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Abbildung 3-16:  Schichtungsverhalten des vakuumgeddmmten Testspeichers beim

Beladevorgang (links) und Entladevorgang (rechts)

Durch die Verwendung einer Schichtladelanze wird gewaéhrleistet, dass sich der
vakuumgedammte Speicher von oben nach unten erwarmt (Abbildung 3-16, links). Erst wenn
die oberste Schicht (TSt_Vak_up) die entsprechende Temperatur erreicht hat, beginnt sich
die Schicht darunter (TSt_Vak_2) zu erwarmen. Dies erfolgt Schicht fir Schicht, bis der
Speicher komplett durchgeladen ist, d.h. wenn die Ein- und Austrittstemperatur des

Speichers gleich groB ist.

Der Temperaturabfall der sich zwischen den beiden Grafiken in Abbildung 3-15 beim Be- und
Entladen ergibt, ist auf das Auskihlverhalten des vakuumgedammten Speichers
zuriickzuftihren und wurde bereits durch Abbildung 3-15 dargestellt. Wie aus Abbildung 3-16
(rechts) hervorgeht, wird zuerst warmes Medium aus dem oberen Bereich des Speichers
entnommen. Die oberen Schichten werden nicht durchmischt, wodurch ein entsprechend
hohes Temperaturniveau wahrend des Entladungsvorganges bestehen bleibt. Wahrend die
Entnahme an der obersten Stelle des Speichers stattfindet, wird im unteren Bereich des
Speichers kaltes Medium nachgespeist. Deutlich zu erkennen ist, dass die hohen
Temperaturen im oberen Bereich des Speichers beinahe 2,5 h erhalten bleiben, ehe die
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letzten Energiemengen auf hohem Temperaturniveau aus dem vakuumgedammten Speicher
entnommen werden.

Um Problemstellen des vakuumgedammten Testspeichers mit Schittmaterial identifizieren
zu koénnen, wurden Aufnahmen mit einer Thermographiekamera durchgefihrt und in
Abbildung 3-17 dargestellt. Generell werden durch den roten Farbverlauf hohe
Oberflachentemperaturen (max. 50 °C) visualisiert, wahrend die Farbe Blau geringe
Temperaturen (min. 25°C) wiedergibt. Samtliche Bereiche in Wei3 zeigen ein
Temperaturniveau von rund 35 °C.

50.0°C

. E

250°C

Abbildung 3-17:  Thermographie-Aufnahmen des vakuumgeddmmten Speichers

Wie ersichtlich verursacht die SchweiBnaht zwischen Innen- und AuBenmantel des
vakuumgedammten Speichers sehr hohe Warmeverluste und dadurch auch hohe Ober-
flachentemperaturen. Des Weiteren wird im AuBenmantel die abstrahlende Oberflache
zusatzlich noch durch die Warmeleitung im Stahlmantel vergréBert. Dies ist deutlich durch
den Rot-Orangen Bereich im unteren Teil des Testspeichers zu erkennen. In diesem Bereich
liegen die Oberflachentemperaturen zwischen 40 und 50 °C. Direkt an der SchweiBBnaht
herrscht folglich die héchste Temperatur, welche mit gréBerer Entfernung zur SchweiBnaht
abnimmt.

Neben dem Problem der thermischen Verluste durch die SchweiBnaht ist auch eine erhdhte
Oberflachentemperatur Uber die Hohe des AuBenmantels zu erkennen (Abbildung 3-17,
links). Anhand der Detailaufnahme ist zu erkennen, dass in diesen Bereichen
Oberflachentemperaturen von 35 bis etwa 40 °C erreicht werden. Aufgrund dieser hohen
Temperaturen resultieren entsprechende thermische Verluste. Ein Grund hierfiir kann eine
ungleichmaBige Verteilung des Schittmaterials sein, wodurch die thermischen Verluste
infolge des Strahlungsaustausches zwischen Innen- und AuBenmantel ansteigen. Wie sich
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die erwahnten Schwachstellen des vakuumgedammten Testspeichers auf die
Warmeleitfahigkeit auswirken ist der Tabelle 3-4 zu entnehmen.

Tabelle 3-4: Vergleich der unterschiedlichen Dammvarianten zwischen Literatur (Theorie) und
die Messung am Versuchstand

Dammmaterial Schiittung Standard VIP's
Theorie [MW/m*K] 6,0 35-45 3,5
Messung [MW/m*K] 8 - 10 39 - 44 9-11

3.4 Techno-6konomische und 6kologische Bewertung
3.4.1 Technische Bewertung

Im Vergleich zu konventionellen Speichern hat ein ThermosTank in technischer Hinsicht
folgende technische Vor- und Nachteile:

Technische Vorteile:

e Kleinere Bauweise bei gleichem Speichervolumen (durch geringere Dammstérke)

e Geringere Warmeverluste bei gleichem Speichervolumen und gleichen Abmessungen

e bessere Dammung durch Vermeidung der sogenannten Kaminwirkung bei
konventioneller Da&mmung

e Keine konventionellen (u. U. umweltbelastende) Dammestoffe erforderlich

e vorgefertigtes Produkt daher gleichbleibende Qualitat der DAmmung

Technische Nachteile:

e Aufwendigere Herstellung

e Hohere Wandstarken (wegen statischer Beanspruchung durch den Umgebungsluftdruck)

e Eventuell Dichtigkeit (Die Bestandigkeit des Vakuums muss Uber viele Jahre
gewahrleistet sein. Dazu liegen derzeit fir den ThermosTank noch keine
Langzeiterfahrungen vor, eventuell ist eine periodische Wiederherstellung des Vakuums
erforderlich)

3.4.2 Okonomische Bewertung

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der 6konomischen Bewertung fir ausgewadhlte
Szenarien dargestellt.

Fir das Passivhaus sind dies folgende Szenarien:

ThermosTank 60



solarer Deckungsgrad in %

Abbildung 3-18:

80 -
75 A
70
65
60 -
55
50 ¢
45
40 -

Variante PH 1: PU-Speicher 1 m3, Kollektorflache 20 m2: Solarer Deckungsgrad ca.
50 %

Variante PH 2: PU-Speicher 5 m3, Kollektorflache 40 m2: Solarer Deckungsgrad ca.
65 %

Variante PH 1a: ThermosTank 1 m3, reduzierte Kollektorflache von 20 auf 10 m2
(siehe Abbildung 3-18): Solarer Deckungsgrad ca. 51 %, Reduktion der
Investitionskosten um ca. 1.600 EURO

Variante PH 2a: ThermosTank 5 m3, reduzierte Kollektorflache von 40 auf 24 m2
(siehe Abbildung 3-18): Solarer Deckungsgrad ca. 65 % Reduktion der
Investitionskosten um ca. 2.300 EURO

Variante PH 2b: ThermosTank 1 m3, Kollektorfliche unveradndert 40 m2: Solarer
Deckungsgrad ca. 65 % (siehe Abbildung 3-18), Reduktion der Investitionskosten um
ca. 1.800 EURO

Passivhaus

Variante PH 2a S R }
— = - N Varlante PH 2b—|

3

e

N

Variante PH 1a

35 1

30 -
25 A
20 A
15 -

10

42 44 46 48 50
Kollektorfliche in m?

12 14 18 20 22 24 26 28 30 32 3I4 36 38 40

+— 1m?* PU_real 1m® Vakuum +— 5m? PU_real v B Vakuum

Solarer Deckungsgrad beim Passivhaus in Abhdngigkeit von Kollektorfldche und
Speicher

Fir das Niedrigenergiehaus sind dies folgende Szenarien:

Variante NEH 1: PU-Speicher 1 m3, Kollektorflache 20 m2: Solarer Deckungsgrad ca.
29 %
Variante NEH 2: PU-Speicher 5 m3, Kollektorflache 40 m2: Solarer Deckungsgrad ca.
45 %
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Variante NEH 1a: ThermosTank 1 m3, reduzierte Kollektorflache von 20 auf 12 m2
(siehe Abbildung 3-19): Solarer Deckungsgrad ca. 29 %, Reduktion der
Investitionskosten um ca. 1.000 EURO

Variante NEH 2a: ThermosTank 5 m3, reduzierte Kollektorflache von 40 auf 30 m2
(siehe Abbildung 3-19): Solarer Deckungsgrad ca. 45 %, Reduktion der
Investitionskosten um ca. 500 EURO

Variante NEH 2b: ThermosTank 1 m3, Kollektorflache unverandert 40 m2: Solarer
Deckungsgrad ca. 42 % (siehe Abbildung 3-19), Reduktion der Investitionskosten um
ca. 1.800 EURO

Niedrigenergiehaus
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Abbildung 3-19:  Solarer Deckungsgrad beim  Niedrigenergiehaus in  Abhdngigkeit von

Kollektorfldche und Speicher

Folgende Investitionskosten werden angenommen:

Speicher:

PU-Speicher 1 m3: EURO 1.600,-
PU-Speicher 5 m3: EURO 4.800,-
TT-Speicher 1 m3: EURO 3.000,-
TT-Speicher 5 m3: EURO 7.300,-

Kollektoren inklusive Montage:

Kollektor pro m2: EURO 300,-
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Die vorgenommenen ékonomischen Betrachtungen sind deshalb auf Neuanlagen beschrankt
weil bei bestehenden Anlagen bzw. bei einer Erneuerung / Nachristung bestehender
Anlagen die Rahmenbedingungen so unterschiedlich sind, dass ein objektiver Vergleich nicht
maoglich ist. Beispielsweise sind hier einige Moglichkeiten davon angefuhrt:

a) nur die Kollektoren sind zu erneuern, erweitern bzw. reduzieren;

b) nur der Speicher ist zu erneuern und durch einen gleichen, gréBeren oder kleineren
zu ersetzen bzw. anstatt des zu ersetzenden Speichers einen anderen Speicher (z.B.
ThermosTank) zu verwenden;

c) die gesamten bzw. von Teile der Warmwasser- und Raumwarmeversorgung sind zu
erneuern (z. B. Umstellung von OI- auf Pelletfeuerung).

Wie leicht zu erkennen ist ergeben sich alleine aus den oben angeflihrten Beispielen eine
Vielzahl von Méglichkeiten welche jede flr sich einer 6konomischen Betrachtung unterzogen
werden masste.

Generell kann gesagt werden, dass wenn nur der Speicher getauscht wird und dieser durch
einen ThermosTank gleicher GroBe ersetzt wird, der solare Deckungsgrad steigt, bzw. bei
gleichem solaren Deckungsgrad ein kleiner ThermosTank eingesetzt werden kann. Fir
6konomische Betrachtungen in diesen Fallen ist entscheidend ob die durch den hdéheren
Solaren Deckungsgrad vermiedenen Brennstoffkosten die héheren Investitionskosten eines
ThermosTanks ausgleichen werden kénnen bzw. ob ein kleinerer ThermosTank
kostenglnstiger als ein gréBerer konventioneller Speicher ist.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass bei Neuanlagen durch den Einsatz eines
ThermosTanks anstelle eines konventionellen Speichers mit einer Reduktion der
Investitionskosten zwischen 500 EURO (Variante NEH 2a) und 2.300 EURO
(Variante PH 2a) zu rechnen ist. Die Daten aller betrachteten Varianten sind in Tabelle 3-5
enthalten.
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Tabelle 3-5: Zusammenstellung der Daten aller betrachteten Varianten

Investitionskosten
Speicher €
PU1 m3 1.600
PU5 m3 4.800
TT1ms3 3.000
TT 5m3 7.300
Kollektor €/m?
Kollektor incl. Montage 300
Passivhaus Niedrigenergiehaus

Koll. (m?) Speicher SD (%) Koll. (m?) [Speicher SD (%)
Variante PH 1 20 PU 1 ms3 50 Variante NEH 1 20| PU1 m?3 29
Variante PH 2 40 PU 5 m3 65 Variante NEH 2 40| PU5 m?3 45
Reduktion Kollektorflache auf m2 Speicher delta m? Reduktion Kollektorflache auf m2|Speicher delta m2
Variante PH 1a 10 TT 1 m3 -10 Variante NEH 1a 12| TT1m3 -8
Variante PH 2a 24 TT5m? -16 Variante NEH 2a 30] TT5md -10
Variante PH 2b 40 TT1md 0 Variante PH 2b 40 TT1md 0
delta Investitionskosten Koll. (€) Spei. (€]|Gesamt (€) delta Investitionskosten Koll. (€)|Spei. (€] | Gesamt (€)
Variante PH 1a -3.000 1.400 -1.600 Variante NEH 1a -2.400 1.400 -1.000
Variante PH 2a -4.800 2.500 -2.300 Variante NEH 2a -3.000 2.500 -500
Variante PH 2b 0 -1.800 -1.800 Variante NEH 2b 0f -1.800 -1.800

3.4.3 Okologische Bewertung

In diesem Abschnitt sind Ergebnisse der 06kologischen Bewertung fir ausgewahlte
Warmebereitstellungsvarianten dargestellt. Die Bewertung erfolgte hinsichtlich der THG-
Emissionen flr thermische Speicher. Die gesammelten Ergebnisse sind im
ANHANG Kapitel 6.3 angefuhrt.

3.4.3.1 Speicherherstellung und -entsorgung

In Abbildung 3-20 sind die Treibhausgasemissionen die mit der Herstellung und Entsorgung
eines 1.000 L Standardspeichers mit Weichschaumdammung (Standard PU) und eines
1.000 L Thermoskannenspeichers (Vakuum) verbunden sind ersichtlich.

Bei beiden Systemen hat der eingesetzte Stahl den gréBten Beitrag an den gesamten
Treibhausgasemissionen. Beim Standard PU-Speicher fallen 81 % der gesamten
Treibhausgasemissionen auf den eingesetzten Stahl, beim Vakuum-Speicher 93 %.
Insgesamt sind Treibhausgasemissionen flr die Herstellung des Thermoskannenspeichers
mit 665kg CO,-Ag. ca. 1,7-mal so hoch wie die Treibhausgasemissionen des
Standardspeichers mit 380 kg CO,-Aq. Die héheren Treibhausgasemissionen des
Thermoskannenspeichers entstehen durch den doppelt so hohen Stahleinsatz flr die
Doppelmantel-Konstruktion. Abbildung 3-21 zeigt die Treibhausgasemissionen der
Herstellung fur ein Speichervolumen von 5.000 L. Die spezifischen Treibhausgasemissionen
verringern sich durch das gréBere Speichervolumen von 0,38 kg/L bei 1.000 L auf 0,23 kg/L
bei 5.000 L Speicher fir den Standard PU-Speicher und von 0,67 kg/L bei 1.000 L auf
0,41 kg/L bei 5.000 L fir den Vakuum-Speicher.
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In Abbildung 3-22 ist das Ergebnis fir den kumulierten Energieaufwand des Standard PU-
Speichers und des Vakuum-Speichers fir ein Speichervolumen von 1.000 L dargestellt. Die
Ergebnisse fir den kumulierten Energieaufwand sind analog zu den Ergebnissen fir die
Treibhausgasemissionen. Auf Grund des hoéheren Stahleinsatzes ist der kumulierte
Energieaufwand des Thermoskannenspeichers um 1.230 kWh héher. Der fossile Anteil am
kumulierten Energieaufwand betragt fir beide Speicher-Typen 84 %.
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Abbildung 3-20:  Treibhausgasemissionen fiir die Herstellung und Entsorgung eines 1.000 L
Standardspeichers mit Weichschaumddmmung (Standard PU) und eines 1.000 L
Thermoskannenspeichers (Vakuum)
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Abbildung 3-21:  Treibhausgasemissionen fiir die Herstellung und Entsorgung eines 5.000 L
Standardspeichers mit Weichschaumddmmung (Standard PU) und eines 5.000 L
Thermoskannenspeichers (Vakuum)
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Abbildung 3-22:  Kumulierter Energieaufwand fir die Herstellung und Entsorgung eines 1.000 L
Standardspeichers mit Weichschaumddmmung (Standard PU) und eines 1.000 L
Thermoskannenspeichers (Vakuum)

3.4.3.2 Warmebereitstellung

Far eine vollstandige 6kologische Bewertung der thermischen Speicher wird das gesamte
Warmebereitstellungssystem betrachtet, in das der thermische Speicher eingebunden ist.

Die hier dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf theoretische A-Werte der Speicher, die
auf Basis von Literaturdaten und Berechnung bestimmt wurden. Die auf Basis der
Messungen (siehe Kapitel 3.3) an den Laborversionen bestimmten A-Werte decken sich mit
den theoretischen A-Werte fir Standard-PU-Speicher. Beim Thermoskannenspeicher
konnten die theoretischen Werte in den praktischen Versuchen bei der entwickelten
Laborversion noch nicht erreicht werden. Fir die 6kologische Bewertung erscheint es jedoch
sinnvoller das zukiinftige Potential eines marktreifen Produkts zu bewerten, weshalb von den
theoretischen A-Werten ausgegangen wird.

Abbildung 3-23 zeigt die Treibhausgasemissionen fir die Bereitstellung von 1 kWh
Nutzwérme aus einer Solaranlage in Kombination mit einem Olkessel fiir einen idealen,
einen realen 1.000 L Standard-PU-Speicher und einen 5.000 L Vakuumspeicher.

Fir die Warmebereitstellung mit einem realen Standard-PU-Speicher betragen die
Treibhausgasemissionen der Warmebereitstellung 266 g CO,-Aq./kWhyuzwame, Mit einem
ideal Standard-PU-Speicher 256 g CO,-Aqg./kWhyyiwame Und einem Thermoskannenspeicher
241 g CO,-Aq./kWhyyewame. Im Vergleich zum realen Standard-PU-Speicher reduzieren sich
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die Treibhausgasemissionen der Warmebereitstellung durch den Einsatz des
Thermoskannenspeichers um ca. 9 %.

Den gréBten Anteil an den Treibhausgasemissionen hat die - neben der Solaranlage
zusatzlich benétigte - Warmeerzeugung mit dem Olkessel. Das Nachheizsystem Ol macht
zwischen ca. 97 % der gesamten Treibhausgasemissionen aus. Die Herstellung und
Entsorgung des Speichers macht in allen drei Féallen nur einen sehr geringen Anteil an den
Treibhausgasemissionen der Warmebereitstellung aus.

Wird die Warme ausschlieBlich mit einem Olkessel erzeugt, erhdhen sich die
Treibhausgasemissionen der Warmebereitstellung auf 393 g CO.-Aq./kWhyuawame flr den
realen Standard-PU-Speicher, auf 376 g CO,-Aq./kWhnuzwame flr den idealen Standard-PU-
Speicher und auf 350 g CO»-Aq./kWhyuewame flr den Thermoskannenspeicher (Abbildung
3-24). Die Einsparung des Thermoskannenspeichers betragt 11 % im Vergleich zum realen
Standard-PU-Speicher.

Abbildung 3-25 zeigt die Treibhausgasemissionen fiir die Gleiche Solarkombianlage wie
zuvor (1000 L Speicher, 10 m2 Solarkollektorflache) jedoch wird an Stelle des Olkessels ein
Pelletkessel fur die Nachheizung verwendet. Die Treibhausgasemissionen reduzieren sich
dadurch auf 53 g CO,-Aq./kWhyuzwame fir den realen und idealen Standard-PU-Speicher,
und auf 51 g COZ-Aq./kWhNutZWérme fir den Thermoskannenspeicher. Auch bei 100 %-iger
Waérmeerzeugung aus erneuerbaren Energietragern ist der Anteil der Herstellung und
Entsorgung der thermischen Speicher an den gesamten Treibhausgasemissionen gering.
FlOr den Thermoskannenspeicher betragt der Anteil 5 %, fir den realen und den idealen
Standard-PU-Speicher 3 %.

In Abbildung 3-26 ist der kumulierte Energieaufwand fir die Bereitstellung von 1 kWh
Nutzwarme aus einer Solaranlage in Kombination mit einem Olkessel fir 1.000 L Standard-
PU-Speicher und 1.000 L Vakuumspeicher dargestellt.

Der kumulierte Energieaufwand fir den realen Standard-PU-Speicher betragt
1,5 KWh/KWhpywarme, fUr den idealen Standard-PU-Speicher 1,4 KWh/kWhyyiwarme und flr
den Thermoskannenspeicher 1,3 KWh/kWhyuwarme- 1N €twa 70 % des gesamten kumulierten
Energieaufwands stammt aus fossilen Energietradgern. Der Anteil der Speicherherstellung
und —entsorgung am gesamten kumulierten Energieaufwand betragt 0,5 % flr den realen
und idealen Standard-PU-Speicher und 0,9 % fir den Thermoskannenspeicher.

Wird fiir die Nachheizung ein Pelletkessel an Stelle eines Olkessels eingesetzt erhéht sich
der gesamte kumulierte Energieaufwand um 0,2 KWh/kWhyyzwame (Abbildung 3-26). Der
Anteil fossiler Energietrager am kumulierten Energieaufwand reduziert sich jedoch auf 11 %.
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Abbildung 3-23:  Treibhausgasemissionen der Wérmebereitstellung mit einer Solaranlage (10 m2) in
Kombination mit einem  Olkessel fir 1.000 L  Standard- und
Thermoskannenspeicher (Vakuum) (A-Wert theoretisch)
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Abbildung 3-24:  Treibhausgasemissionen der Wirmebereitstellung mit einem Olkessel fiir 1.000 L
Standard- und Thermoskannenspeicher (Vakuum) (A-Wert theoretisch)
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Abbildung 3-26:  Kumulierter Energieaufwand der Warmebereitstellung mit einer Solaranlage

(10 m3) in Kombination mit einem Olkessel fiir 1.000 L Standard- und
Thermoskannenspeicher (Vakuum) (A-Wert theoretisch)
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Abbildung 3-27:  Kumulierter Energieaufwand der W4&rmebereitstellung mit einer Solaranlage
(10 m3) in Kombination mit einem Pelletkessel fir 1.000 L Standard- und
Thermoskannenspeicher (Vakuum) (A-Wert theoretisch)

Abbildung 3-28 und Abbildung 3-29 =zeigen Ergebnisse fiir 5.000 L Speicher. Die
Solarkollektorflache betragt 40 m2 und die Nachheizung erfolgt mit einem Olkessel. Durch
den hdheren solaren Deckungsgrad bei dieser Systemkonfiguration (45 % Standard-PU-real,
47 % Standard-PU-ideal, 50 % Vakuum) reduzieren sich die spezifischen
Treibhausgasemissionen der Warmebereitstellung auf 199 g CO,-Aq./kWhyupwame fUr den
realen Standard-PU-Speicher, auf 191 g CO,-Ag./kWhyuwame fUr den idealen Standard-PU-
Speicher und auf 183 g CO»-Aq./kWhyygwame flir den Thermoskannenspeicher. Im Vergleich
zum realen Standard-PU-Speicher reduziert der Thermoskannenspeicher die
Treibhausgasemissionen um 8 %.

In etwa 50 % des gesamten kumulierten Energieaufwands werden aus erneuerbaren
Energietragern Dbereitgestellt. Der Thermoskannenspeicher reduziert den kumulierten
Energieaufwand bei dieser Systemkonfiguration im Vergleich zum realen Standard-PU-
Speicher um 15 %.
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Abbildung 3-28:  Treibhausgasemissionen der Wérmebereitstellung mit einer Solaranlage (40 m?) in
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Abbildung 3-29:  Kumulierter Energieaufwand der W4&rmebereitstellung mit einer Solaranlage

(40 m3) in Kombination mit einem Olkessel fir 5.000 L Standard- und
Thermoskannenspeicher (Vakuum) (A-Wert theoretisch)
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3.5 Schlussfolgerungen

Die durchgefiihrten Arbeiten haben gezeigt, dass der praktische Einsatz von
vakuumgedammten Warmespeichern (Thermoskannenspeicher) grundsatzlich méglich und
sinnvoll ist.

Die theoretischen Berechnungen der Warmeverluste ergaben, dass durch die Fillung des
Vakuumspaltes mit entsprechendem Fillmaterial eine Spaltbreite von nur wenigen
Zentimetern erforderlich ist. Die bei der Laborversion am Teststand durchgeflhrten
Messungen zeigten Abweichungen zwischen den berechneten und den gemessen
Waérmeverlusten. Diese Abweichung ist einerseits darin begrindet, dass bei der
Laborversion eine eine optimale Beflllung des Vakuumspaltes mit Schittmaterial nicht
maoglich war (Stellen mit wenig oder keinem Schittmaterial) und anderseits konstruktions-
und fertigungsbedingte Gegebenheiten (VerschweiBung des Innen- und AuBenmantels) zu
erhéhten Warmeverlusten durch Warmeleitung fihrten. AuBerdem war das fir die
Berechnungen verwendete Schittmaterial zum Zeitpunkt der Versuche nicht verfligbar
sodass es bei den Versuchen durch ein dhnliches Material ersetzt werden musste.

Die Fertigung eines Thermoskannenspeichers ist mit vertretbarem Aufwand méglich. Wie die
durchgefthrten techno-6konomischen Analysen zeigten kann durch den Einsatz eines
Thermoskannenspeichers das Speichervolumen (gegeniber einem konventionellen
Speicher) verringert werden bzw. bei gleicher SpeichergréBe der Solare Deckungsgrad
erhoht werden. Die hoéheren Herstellungskosten eines Thermoskannenspeichers werden
durch geringere Wéarmeverluste bzw. kleinere Solaranlagen mehr als ausgeglichen.

Die ©kologischen Analysen hinsichtlich Treibhausgasemissionen und kumuliertem
Energieaufwand ergaben ein differenziertes Bild. Die Herstellung und Entsorgung der
Laborversion des Thermoskannenspeichers verursacht héhere Treibhausgasemissionen und
einen héheren kumulierten Energieaufwand als ein Standard-PU-Speicher. Der wesentliche
Grund dafur ist die Doppelmantelkonstruktion aus Stahl. Betrachtet man aber das
Gesamtsystem (bestehend aus Warmespeicher, Solar- und Heizanlage) Uber die gesamte
Nutzungsdauer so sind, bedingt durch die geringeren Warmeverluste des
Thermoskannenspeichers, sowohl die Treibhausgasemissionen als auch der kumulierte
Energieaufwand geringer als bei konventionellen Systemen.

Als n&chster Schritt ist die Herstellung und der Test eines Prototyps anzustreben. Dazu sind
weitere umfangreiche Recherchen hinsichtlich mdglicher Schittmaterialen und deren
Handhabung sowie mdglicher Materialen, Konstruktionen und Fertigungstechniken fir den
Speicher selbst anzustellen.
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4 Ausblick und Empfehlungen

Die Ergebnisse des Projekts zeigen, dass vakuumgedammte Warmwasserspeicher eine
energieeffiziente, wirtschaftliche und 6kologisch intelligente Lésung zur Weiterentwicklung
der thermischen Warmwasserspeichertechnik darstellen.

Die in diesem Projekt gewonnen Erkenntnisse zeigen weiteren Forschungsbedarf im Bereich
der Grundlagenforschung in folgenden Bereichen:

e Geeignete Materialien, Materialkombinationen und Verbindungstechniken fir den
Speicher zur
o weiteren Reduktion der Warmeleitfahigkeit des Speichers und um
Waérmeleitung durch  konstruktionsbedingte ~ Verbindungen  zwischen
Behalterinnenwand und BehélterauBenwand zu vermeiden bzw. auf ein
Minimum zu reduzieren;
o Diffusionsbestandigkeit um eine Langzeitstabilitdt des Vakuums zu
gewahrleisten;
o Witterungsbesténdigkeit bei AuBenaufstellung (Korrosion, UV-Bestandigkeit);
o Okologische Vertraglichkeit.
e Geeignete Schittmaterialien und Einbringtechniken in den evakuierten Bereich
(Warmedammeigenschaften, Rieselféhigkeit zur Einbringung).
e Geeignete Konzepte hinsichtlich einer kostengtinstigeren Konstruktion.

Es wird empfohlen die oben dargestellten Bereiche weiter zu untersuchen und die
Entwicklung eines Prototypen anzustreben. In der weiteren Folge sollte die Markteinfihrung
eines vakuumgedammten Warmespeichers erfolgen.
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6 Anhang

6.1 Berechnung der Warmeleitfahigkeit im Vakuum

Im  Allgemeinen werden die thermischen Eigenschaften im Vakuum vom
Strahlungsaustausch zwischen den umgebenden Fléachen, der Festkérperwarmeleitfahigkeit
und der Gaskonvektion bestimmt. Im Vakuum kénnen grundsétzlich drei verschiedene
Maoglichkeiten zur Minimierung der thermischen Verluste verfolgt werden.

e Reines Vakuum
e Strahlungsfolien
e Schittmaterial

Bei reinem Vakuum werden die thermischen Verluste durch den Strahlungsaustausch
bestimmt und durch einen geringen Anteil an Gaskonvektion. Verwendet man hingegen
Strahlungsfolien, findet beinahe kein Strahlungsaustausch mehr statt, wahrend die
Gaskonvektion immer noch geringflgige Verluste verursacht. Wird ein Schittmaterial
verwendet, kénnen nahezu alle drei Mechanismen des Warmetransports vollstédndig
unterbunden werden. Ein besonderes Augenmerk ist in diesem Fall auf die
Festkdrperwarmeleitfahigkeit zu legen, welche je nach Material variieren kann.

Far die Untersuchungen der Warmeleitfahigkeit im Vakuum wird bei den drei méglichen
Ausfiihrungen das Druckniveau von 10 bis 10° mbar variiert, um einen geeigneten
Einsatzbereich der Materialien zu erhalten.

6.1.1 Ermittlung der Verlustwarmestrome im Vakuum

Fir die Berechnung der Warmeleitfahigkeit im evakuierten Spalt ist die Kenntnis Uber die
Ausflihrung der Isolation zwingend erforderlich. Es wird hierbei zwischen diskontinuierlichen
und kontinuierlichen Isolationen unterschieden. Letztere sind transparente (z.B. Silikate)
bzw. opake Schittmaterialien (z.B. Perlite), wahrend bei einer diskontinuierlichen Isolation
Strahlungsfolien zum Einsatz kommen.

6.1.1.1 Diskontinuierlich aufgebaute Isolationen (Strahlungsfolien)

Durch die Untersuchung der freien Konvektion, welche bei einem Druckniveau von 10 mbar
nicht mehr gegeben ist, kdnnen folglich Berechnungen hinsichtlich der Verlustwarmestréme
im Vakuum durchgefiihrt werden. Ziel einer Vakuumisolation ist die Minimierung aller
vorhandenen Warmestréme aus dem Speicher, wie bspw.

e die Verlustwarmestrdme durch vorhandene Gase oder Umgebungsluft qgas
e Festkdrper-Warmebriicken und damit Festkorperwarmeleitung gex

e Strahlungsverluste durch verspiegeln der Innenwande bzw. durch den Einbau
hochreflektierender Metallfolien qgrag.
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Im Folgenden werden statische Berechnungsmethoden zur detaillierten Ermittlung der
einzelnen Verlustwarmestrdme angegeben. Samtliche Berechnungsansatze sind aus VDI
Waérmeatlas (1994) zu entnehmen.

6.1.1.1.1 Berechnung von gGas

Eine wesentliche EinflussgroBe bei der Berechnung der Verlustwarmestréme durch
vorhandene Gase oder Luft stellt die mittlere freie Weglange dar. Diese beschreibt die
durchschnittliche L&nge, die ein Molekll ohne Wechselwirkung (Energieaustausch) mit
einem benachbarten Molekul zuriicklegen kann.

l — Cl (pGas )
Gas — C A
1+ 2 (6 )
lgas mittlere freie Weglange in um

Ci(pcas)  gasspezifische Konstante in um

C. gasspezifische Konstante in K

Werte fir die gasspezifische Konstante C, sind VDI Warmeatlas (1994) zu entnehmen,
wahrend die gasspezifische Konstante C;(pgas) druckabhangig ist und je nach Druckniveau
berechnet werden muss. Fir Luft bei Normaldruck (1,013 bar) und Raumtemperatur (~20 °C)
betragt die mittlere freie Weglange bspw. etwa 0,06 mm.

Durch die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der mittleren freien Weglange lasst sich mit
der Vorgabe des Wandabstandes zwischen den Strahlungsfolien eine weitere wichtige
KenngréBe, die Knudsenzahl, bestimmen. Diese wird fiir die anschlieBende Berechnung der
Warmeleitfahigkeit bendtigt. Die Knudsenzahl beschreibt die mittlere freie Weglange im
Verhéltnis zum Abstand zwischen den einzelnen Strahlungsfolien.

Kn = Lo (6.2)
o

Kn Knudsenzahl

o Abstand zwischen den einzelnen Strahlungsfolien in um

Far die Warmeleitfahigkeit des Restgases gilt:

A
Ay = ———— 6.3
G 1+2-B-Kn (6:3)
AGas Waérmeleitfahigkeit des Restgases in W/(m*K)
Ao Warmeleitfahigkeit fir Luft bei Umgebungsdruck in W/(m*K)
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B Gewichtungsfaktor (fir Luft ~ 1,63)

Die Warmeleitfahigkeit fir Luft bei Umgebungsdruck und einer Temperatur von 25 °C betragt
0,026 W/(m*K). Betrachtet man Gleichung (6.3), wird die Warmeleitfahigkeit im Vakuum
klein, wenn man mdoglichst geringe Werte fur A, (Edelgase) bzw. eine groBe Knudsenzahl
anstrebt. Durch evakuieren auf sehr geringe Restgasdriicke und kleine Abstédnde zwischen
den Strahlungsfolien gelingt es im technischen MaBstab die Warmeleitung Agas beinahe
vollstédndig zu unterbinden.

Unter Verwendung des Fourier'schen Waéarmeleitungsgesetzes lasst sich der Verlust-
warmestrom durch vorhandene Gase bzw. Luft bestimmen (Gleichung (6.4)).

. I,-T,)
uns = ﬂGus ’ l (6 4)
G Gus Verlustwarmestrom durch vorhandene Gase in W/m?

[ Abstand zwischen Innen- und AuBenmantel in m

6.1.1.1.2 Berechnung von gFK

Aufgrund der geplanten Konstruktion des Testspeichers ist es nicht notwendig, Stitzen
zwischen den beiden Behéaltern zu verwenden. Aus diesem Grund tritt auch keine
Festkdrperwarmeleitung bei der Verwendung von Strahlungsfolien auf und kann deshalb
vernachlassigt werden.

6.1.1.1.3 Berechnung von gRad

Die Berechnung des Verlustwarmestromes infolge von Strahlungsaustausch erfolgt
naherungsweise Uber Berechnungsansatze zwischen zwei planparallelen Platten. Sind keine
Strahlungsfolien im Spalt eingebaut, findet lediglich ein Strahlungsaustausch zwischen dem
Innen- und AuBenbehalter statt.

Sind jedoch Strahlungsfolien in den Vakuumbereich integriert, findet ein Strahlungsaus-
tausch zwischen dem Innenbehélter und der nachstgelegenen Folie, zwischen den Folien
und zwischen der letzten Folien und dem AuBenbehalter statt. Die allgemeine Formulierung
dieses Berechnungsvorganges beschreibt nachstehende Gleichung (6.5). Die Lésung dieser
Gleichung erfolgt iterativ, da vorab die Temperaturen der Strahlungsfolien genahert werden.

. _on'-13)

qR(td = 4
1,1, (6.5)
€ &

q rad Verlustwarmestrom durch vorhandene Gase in W/(m*K)
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o Stefan-Boltzmann Konstante in 5,67*10® W/(m2K*)
T Temperatur der Oberflache in K

€ Emissionskoeffizienten der Oberflachen

6.1.1.2 Kontinuierlich aufgebaute Isolationen (Schiittungen)

In diesem Kapitel soll der Einsatz sehr feinkérniger Materialien untersucht werden. Zu den
feinkdrnigen Isolationsmaterialien zahlen transparente bzw. opake Pulverddammungen. Es
wird vorausgesetzt, dass die Durchmesser der Teilchen oder Hohlrdume zwischen den
Teilchen héchstens gleich der Wellenlange der Warmestrahlung (1 - 500 um) sind, die von
der isolierenden Warmequelle ausgesandt wird. Wie in Kapitel 6.1.1.1 erfolgt die Berechnung
der Verlustwarmestrome komponentenweise.

6.1.1.2.1 Berechnung von gGas

Die Berechnung des Verlustwarmestroms durch vorhandene Luft bzw. Gase erfolgt gleich
wie bei der Verwendung von Strahlungsfolien in Kapitel 6.1.1.1.1. Wird im Vakuumraum ein
Schittmaterial verwendet, muss anstelle des Folienabstandes der Porendurchmesser des
Materials bekannt sein. Durch diese Kenntnis haben die Gleichung und ihre Giltigkeit,
wodurch sich die Warmeleitfahigkeit fir vorhandene Luft bzw. gase bestimmen Iasst.

Far die Berechnung der Warmeleitfahigkeit und des Verlustwarmestromes durch vorhandene
Luft bzw. Gase erfolgt werden die Gleichungen (6.2) bis (6.4) herangezogen.

6.1.1.2.2 Berechnung von gFK

Aufgrund der sehr kleinen Teilchendurchmesser spielen in diesem Fall die Kontaktwéarme-
strdme eine entscheidende Rolle fir den Warmedurchgang. Diese kénnen aus vorhandener
Literatur (siehe VDI Warmeatlas, 1996) bzw. den Herstellerangaben entnommen werden.
Liegen allerdings keine Daten flur die Kontaktwarmeleitfahigkeit vor, lasst sich diese durch
Gleichung (6.6) berechnen.

Der nachstehende Ausdruck fir die Berechnung der Kontaktwarmeleitfahigkeit beruht auf
einer Verknlpfung der Warmeleitfahigkeit des Grundmaterials mit den aus der
Elastizitatstheorie berechneten Kontaktradien. Des Weiteren geht die Anzahl von Kontakten
zwischen den Teilchen des Schittmaterials in die Berechnung mit ein.

1
4 —_\3 1
h =344 0-9) (1] ©5)
Ak Kontaktwarmeleitfahigkeit in W/(m*K)
Ae Festkdrperwarmeleitféahigkeit des Schiittmaterials in W/(m*K)
0] Porositat
Y Querkontraktionszahl
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Y Elastizititsmodul in Pa

mechanischer Auflagedruck in 9,81*10* Pa

Aus dem Ublichen Fourier'schen Warmeleitungsgesetz (Gleichung (6.4)) erhdlt man den
entsprechenden Verlustwarmestrom infolge von Festkérperwarmeleitung.

6.1.1.2.3 Berechnung von gRad

Die hier behandelten Berechnungsverfahren unterscheiden sich deutlich von denen, die fir
den Einsatz von Strahlungsfolien angegeben werden (siehe Kapitel 6.1.1.1.3). W&hrend dort
Strahlungsausbreitung durch die Oberflacheneigenschaften und Folienabstande beschrieben
wird, muss bei der Verwendung eines Schittmaterials aufgrund der kleinen
Teilchendurchmesser auch das Eindringen der Strahlung in die Teilchen betrachtet werden.

Fiar die Berechnung des Verlustwarmestromes infolge von Strahlungsaustausch werden
daher wichtige Parameter benétigt. In diesem Fall ist der Strahlungsaustausch nicht mehr
auf Oberflache zu Oberflache Wechselwirkungen beschrankt, sondern auf den
Gesamteinfluss der Teilchen zur Unterbindung der Strahlung entlang der mittleren freien
Weglange.

Bevor jedoch Berechnungsansatze verwendet werden, gilt zu prifen, ob das verwendete
Material transparent oder opak ist.

Opake Schittung

Handelt es sich um ein opakes Schittmaterial (z.B. Perlite), kann der Verlustwarmestrom
durch Strahlung in Form eines Warmeleitungsausdruckes mit einer ,Strahlungswarmeleit-
fahigkeit“ angeschrieben werden.

_160”2 3

ZRad - 3.E "4 Rad (67)
ARad Strahlungswéarmeleitfahigkeit in W/(m*K)

n Brechungsindex (fir isotrope Strahlung n=1)

E Extinktionskoeffizient in 1/m

TRad mittlere Strahlungstemperatur in K

Sichere Ergebnisse kénnen mit obiger Gleichung (6.7) nur erzielt werden, wenn sich die
Temperaturen in einem bestimmten Bereich (120 < T,< 700 K; 100 < T, < 300 K) befinden
und der Extinktionskoeffizient hinreichen genau bekannt ist. Letzterer beschreibt die
Abschwéachung der langwelligen Strahlung und kann im Normalfall den Herstellerangaben
entnommen werden.
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Durch anwenden des Ublichen Fourier'schen Warmeleitungsgesetz (Gleichung (6.4)) erhalt
man den gesamten Verlustwarmestrom infolge von Strahlungsaustausch.

Transparente Schiittung

Zu den bereichsweise transparenten Isolationen gehdéren SiO.-Aerogele und hochdisperse
Kieselsauren. Liegen fur diese Materialien keine Extinktionsspektren vor, kann man den
Verlustwarmestrom wie bei einer homogenen, grauen, transparenten Schittung mit kleiner
optischen Dicke zwischen parallelen ebenen Wanden naherungsweise mit Gleichung (6.8)
ermitteln.

. o (1 -1,)
qRad =
1o .3 5y (6.8)
£ £, 4
Orad Verlustwarmestrom durch Strahlung in W/m?

[ Abstand zwischen Innen- und AuBenbehélter in m

Organische oder mit Tribungsmittel dotierte Materialien besitzen im Bereich der Warme-
strahlung opake Eigenschaften und sind dadurch undurchlassig fir diesen Wellenlangen-
bereich. Monolithische Aerogele bzw. mit IR-Triber behandelte hochdisperse Kieselsauren
weisen auch unter Normaldruck auBerst kleine Warmeleitfahigkeiten auf. Diese Materialien
sind daher bestens fir den Einsatz im Vakuum geeignet.

6.1.2 Gesamte Warmeleitfahigkeit im Vakuum

Far die Berechnung der gesamten Warmeleitfahigkeit ist es notwendig, samtliche Verlust-
warmestrome durch vorhandene Gase oder Umgebungsluft, durch Warmeleitung innerhalb
des Schittmaterials und jene durch Strahlung zwischen den einzelnen Flachen bzw.
Teilchen zu summieren (Gleichung (6.9)).

q.wt = Q‘Gas + q‘FK + q.Rad (69)

ltot gesamter Verlustwarmestrom in W/m2

Die gesamte Wéarmeleitfahigkeit lasst sich durch die Kenntnis des gesamten Verlust-
warmestroms und durch umformen des Fourier'schen Wéarmeleitungsgesetztes ermitteln.

q.t()t l
= 6.10
T (6.10)
Avak gesamte Warmeleitfahigkeit in W/(m*K)
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Die Kenntnis Uber die gesamte Wéarmeleitfahigkeit ist speziell flir Jahressimulationen
erforderlich, um die jahrlichen Speicherverluste besser abbilden zu kénnen.

6.2 Systemsimulationen

Die Systemsimulationen wurden mit der Software Polysun 2010 durchgefihrt. Als
Berechnungsgrundlage wurden Referenzmodelle definiert. Nachfolgend sind die getroffenen
Annahmen und Berechnungsmethoden beschrieben.

6.2.1 Referenzmodelle

Bei den definierten Referenzmodellen handelt es sich um ein Einfamilienhaus, welches
einerseits als Niedrigenergiehaus und andererseits als Passivhaus ausgefihrt ist. Die
Warmebereitstellung erfolgt Uber eine Solaranlage und Uber einen Pelletskessel. Des
Weiteren ist der Pufferspeicher im Solarkreis mit einer Schichtladelanze ausgestattet um
eine bestmdgliche Temperaturschichtung zu erzielen. Der Pelletskessel ist nur in den oberen
Bereich des Pufferspeichers eingebunden, damit das darunterliegende Volumen
ausschlieBlich der Solaranlage zur Verfligung steht.

In der Tabelle 6-1 sind samtliche spezifische Parameter der Referenzmodelle fir das
Niedrigenergiehaus und das Passivhaus angeftihrt.

Tabelle 6-1: Parameter der Systemsimulationen
Parameter Einheit NEH PH
beheizte Wohnfléche m?2 148.0
spez. Heizenergiebedarf kWh/m2a 45.0 15.0
Heizenergiebedarf kWh/a 6660.0 2220.0
Energiebedarf Brauchwarmwasser (FW-Modul) kWh/a 3450.0
Energieabgabesystem VL/RL °C 35/28
Bruttokollektorflache m2 20.0
Neigungswinkel Kollektoren ° 60.0
Speichervolumen It. 1000.0
Nachheizung Pelletskessel kW 10.0

Verbraucherseitig wird Uber ein Niedertemperaturheizsystem die bendtigte Energie an das
Gebaude abgegeben. Fir das erforderliche Brauchwarmwasser steht ein Frischwassermodul
zur Verfigung. Nachstehende Abbildung 6-1 zeigt den schematischen Aufbau der
Referenzmodelle in der Simulationsumgebung Polysun (2010).
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Abbildung 6-1: Modell einer teilsolaren Raumheizung in der Simulationsumgebung Polysun 5.4

Auf Basis dieser Referenzmodelle werden einerseits die Dammstarke und andererseits die
Kollektorflache bzw. das Nennvolumen des Pufferspeichers variiert. Im Zuge dessen, kann
der Einfluss auf die Dimensionierung der Solaranlage und des Pufferspeichers je nach
Gebaudestandard (Niedrigenergiehaus bzw. Passivhaus) sichtbar gemacht werden. Des
Weiteren werden ebenfalls die Steigerungen des solaren Deckungsgrades je nach
Anlagenkonfiguration ersichtlich.

6.2.2 Kennzahlen

KenngréBen dienen dazu, um Systeme unterschiedlicher GréBe und Konfigurationen hin-
sichtlich ihrer Qualitdt bewerten und vergleichen zu kdnnen. Bei der Berechnung des
jeweiligen Kennwertes kdnnen unterschiedliche Bilanzgrenzen verwendet werden, wobei fur
die folgenden Systeme die Bilanzgrenze ,Speicher® herangezogen wird.

6.2.2.1 Solarer Deckungsgrad SD

In der Literatur sind verschiedene Interpretationen fir den solaren Deckungsgrad einer
Anlage zu finden. Durch die Vielfalt an Definitionen des solaren Deckungsgrades sind auch
die Ergebnisse unterschiedlich. Im Allgemeinen gibt der solare Deckungsgrad Auskunft Gber
den solaren Anteil des Energiebedarfs in einem System.

Um den Deckungsgrad berechnen zu kénnen, missen die Energiemengen fir jenen Zeit-
raum bekannt sein, fir welchen man diesen berechnen mdchte. Betrachtet man ein
Kalenderjahr, so spricht man vom Jahresdeckungsgrad, welcher auch am aussage-
kréaftigsten ist. Diese Definition kann sowohl flr eine reine Brauchwassererwarmung als auch
far ein System mit teilsolarer Raumheizung verwendet werden.
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SD=1—% (6.1)

Bui

SD solarer Deckungsgrad
Qaux Zusatzenergie in kWh
Qgui Nutzenergie in kWh

Bei dieser Definition werden samtliche Verluste der Solaranlage angerechnet. Sollte der
Speicher mehr Energie verlieren als durch die Solaranlage eingebracht wird, kann es somit
auch zu negativen Deckungsgraden kommen. Diese Definition ist gerechtfertigt, wenn durch
die Solaranlage der Speicher notwendig geworden ist und das Heizungssystem einen hohen
Wirkungsgrad besitzt. Falsch wére es, alle Verluste der Nachheizung zuzuordnen, da in der
Regel das gréBere Volumen des Speichers ausschlieBlich durch die Solaranlage erwarmt
wird.

6.2.2.2 Spezifischer Ertrag einer Solaranlage

Der spezifische Solarertrag ist eine weitere bedeutende KenngréBe zur Beurteilung von
thermischen Solaranlagen. Dieser beschreibt jene Energiemenge, welche von einem
Quadratmeter Kollektorflache dem Pufferspeicher zugefliihrt wird. Bei dieser KenngrdBe ist
darauf zu achten, auf welche Flache (Absorber-, Apertur- oder Bruttoflache) der spezifische
Ertrag bezogen wird. In der Regel wird der spezifische Solarertrag auf die
Bruttokollektorflache bezogen.

sk =Lt (6.2)
AKoll

SE spezifischer Solarertrag in kWh/m?2a

Qsol Solarenergie in kWh/a

Axoll Bruttokollektorflache in m2

Diese KenngréBe ist eine BewertungsgroBe zur Angabe der Leistungsfahigkeit von
thermischen Solaranlagen. Fir die richtige Interpretation missen korrekte Informationen
Uber die Dimensionierung (solarer Deckungsanteil) sowie der Systemverluste (Speicher-
bzw. Warmeverteilverluste) der Anlage vorliegen.

6.2.2.3 Nachheizenergiebedarf

Als Nachheizenergiebedarf wird jene Warmemenge verstanden, welche vom konventionellen
Energietrager, zusatzlich zu den solaren Ertrdgen dem System zugefiihrt werden muss.
Durch den Nachheizenergiebedarf kdénnen Unterschiede in der Effizienz von solaren
Warmeversorgungssystemen bei gleichem Bedarf an Nutzenergie noch deutlicher
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ausgedrickt werden. In dieser Kennzahl werden ebenfalls keinerlei Wirkungsgrade des
Heizkessels bzw. des Kollektors bertcksichtigt.

Betrachtet man Systeme mit geringem Nachheizenergiebedarf, so sind diese Systeme jenen
mit hohem Nachheizenergiebedarf vorzuziehen. Im Systemvergleich spielt neben den
energetischen Aspekten auch die 6konomische Betrachtung (Warmepreis) eine wesentliche
Rolle.

6.2.2.4 Jéahrliche Speicherverluste

Die jahrlichen Speicherverluste geben Auskunft Uber samtliche Energiestréme, welche der
Speicher an dessen Umgebung abgibt. Diese missen von der Solaranlage bzw. dem
Nachheizsystem zusétzlich zur Energiemenge fir Warmwasserbereitung und Raumwarme
bereitgestellt werden. In der Gleichung (6.3) ist die Energiebilanz eines Pufferspeichers
angefiihrt. Um diese Aufwendungen so gering als moglich zu halten, sollte der Speicher-
mantel sowie die Ober- und Unterseite des Speichers entsprechend gut geddmmt sein. Bei
der Anbringung der Dammung ist weiters darauf zu achten, dass keine Luftschlitze zwischen
Speicherbehéalter und Dammmaterial vorhanden sind (Kamineffekt). Einen wesentlichen
Einfluss auf die Verluste stellen auch die hydraulischen Anschliisse dar. Diese sollten
entsprechend isoliert und mit einem thermischen Siphon versehen sein.

QS()Z + QAux = QRW + QWW + QSp,Lm‘x (63)
Qgrw Energiemenge fir Raumwarme in kWh
Qww Energiemenge fur Brauchwarmwasser in kWh

Qsp,Loss Speicherverluste in kWh

Durch die Verwendung einer Vakuumdammung und unter der Berlcksichtigung, dass
samtliche Anschliisse von unten in den Speicher geflihrt werden, kénnen die thermischen
Verluste auf ein Minimum reduziert werden.

6.3 Okologische Bewertung

In den folgenden Tabellen sind die Ergebnisse von allen ©6kologisch bewerteten
Systemkonfigurationen dargestellt.
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Tabelle 6-2: Spezifische Treibhausgasemissionen der Wdéarmebereitstellung mit einem
Gaskessel als Nachheizung

Spezifische THG-Emissionen der Standard  Standard Standard  Standard
Wirmebereitstellung, Nachheizung | Vakuum PU ideal PU real VLT PU ideal PU real
Erdgas sl 1.000 L 1.000L >000L 5.000L 5.000L
[g COZ'Aq-/kWhNutzwéirme]

o 2
Kollektorflache 10 m. 197 209 217 ; - -
A-Wert theoretisch

s 2
Kollektorflache 10m 199 200 211 i, - -
A-Wert aus Messung

o 2
Kollektorflache 20 m. 180 188 195 179 187 194
A-Wert theoretisch

s 2
Kollektorflache 20m 181 181 190 i, - -
A-Wert aus Messung

o 2
Kollektorflache 40 m. ) ) B 153 159 166
A-Wert theoretisch
Tabelle 6-3: Spezifische Treibhausgasemissionen der Wdéarmebereitstellung mit  einem

Pelletkessel als Nachheizung

Spezifische THG-Emissionen der Standard  Standard Standard  Standard
Wirmebereitstellung, Nachheizung | Vakuum PU ideal PU real Vakuum PU ideal PU real
Pellet LOOL oot 100or | %' 5oL sooor
[g COZ'Aq-/kWhNutzwéirme]

o 2
Kollektorflache 10 m. 51 53 53 i, - -
A-Wert theoretisch

s 2
Kollektorflache 10m 51 51 52 i, - -
A-Wert aus Messung

o 2
Kollektorflache 20 m’ 50 51 53 54 54 55
A-Wert theoretisch

s 2
Kollektorflache 20m 50 50 52 i, - -
A-Wert aus Messung

o 2
Kollektorflache 40 m. ) B R 54 53 55
A-Wert theoretisch

Tabelle 6-4: Spezifische Treibhausgasemissionen der Wérmebereitstellung mit einem Olkessel
als Nachheizung

Spezifische THG-Emissionen der Standard  Standard Standard  Standard
Wirmebereitstellung, Nachheizung | Vakuum PU ideal PU real VLTI PU ideal PU real
Heizol 1.0001 1.000 L 1.000 L >-000L 5.000 L 5.000 L
[g COZ'Aq-/kWhNutzwéirme]

. 2
Kollektorflache 10 m. 241 256 266 - - -
A-Wert theoretisch

. 2
Kollektorflache 10m 244 245 259 R - -
A-Wert aus Messung

. 2
Kollektorflache 20 m. 219 229 237 214 217 236
A-Wert theoretisch

. 2
Kollektorflache 20m 220 221 231 R - -
A-Wert aus Messung

. 2
Kollektorflache 40 m. B _ _ 183 191 199
A-Wert theoretisch
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Tabelle 6-5: Spezifischer kumulierter Energieaufwand der Wdarmebereitstellung mit einem

Gaskessel als Nachheizung

Spezifischer kumulierter S Standard  Standard —_— Standard  Standard
Energieaufwand, Nachheizung 1.000L PU ideal PU real 5000 PU ideal PU real
Erdgas ’ 1.000L 1.000 L : 5.000 L 5.000L
[kWh/kWhNutzwérme]

s 2
Kollektorflache 10 m' 1,36 1,46 1,52 - - -
A-Wert theoretisch

e 2
Kollektorflache 10m 1,41 1,42 1,51 - - -
A-Wert aus Messung

s 2
Kollektorflache 20 m. 1,37 1,50 1,54 1,42 1,56 1,62
A-Wert theoretisch

e 2
Kollektorflache 20m 1,43 1,45 1,55 - - -
A-Wert aus Messung

s 2
Kollektorflache 40 m. ) B _ 1,44 2 2
A-Wert theoretisch

Tabelle 6-6: Spezifischer kumulierter Energieaufwand der Wdarmebereitstellung mit einem
Pelletkessel als Nachheizung
Spezifischer kumulierter Standard  Standard Standard  Standard
Energieaufwand, Nachheizung | Vakuum PU ideal PU real Vakuum PU ideal PU real
1.000 L 5.000 L

Pellet 1.000L 1.000 L 5.000L 5.000L
[kWh/kWhNutzwérme]

. 2
Kollektorflache 10 m' 1,50 1,61 1,68 - - -
A-Wert theoretisch

. 2
Kollektorflache 10m 1,55 1,56 1,66 - - -
A-Wert aus Messung

. 2
Kollektorflache 20 m. 1,49 1,63 1,68 1,54 1,69 1,76
A-Wert theoretisch

. 2
Kollektorflache 20m 1,55 1,57 1,69 - - -
A-Wert aus Messung

. 2
Kollektorflache 40 m. ) B _ 1,54 1,70 1,80
A-Wert theoretisch

Tabelle 6-7: Spezifischer kumulierter Energieaufwand der Wdarmebereitstellung mit einem

Olkessel als Nachheizung

Spezifischer kumulierter Vakuum Standard  Standard I Standard  Standard
Energieaufwand, Nachheizung Tl PU ideal PU real ST PU ideal PU real
Heizol : 1.000 L 1.000 L : 5.000 L 5.000 L
[kWh/kWhNutzwérme]

. 2
Kollektorflache 10 m. 1,32 1,41 1,47 - - -
A-Wert theoretisch

. 2
Kollektorflache 10m 1,36 1,37 1,46 - - -
A-Wert aus Messung

. 2
Kollektorflache 20 m. 1,33 1,46 1,50 1,38 1,52 1,58
A-Wert theoretisch

. 2
Kollektorflache 20m 1,39 1,41 1,51 - - -
A-Wert aus Messung

. 2
Kollektorflache 40 m' ) _ _ 1,41 1,57 1,66
A-Wert theoretisch
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Tabelle 6-8:

Einsparung der
Vergleich zum realen und idealen Standard-PU-Speicher bei einer Nachheizung

mit einem Gaskessel

Treibhausgasemissionen durch den Vakuum-Speicher

Einsparung von THG-Emissionen Standard  Standard | Standard  Standard
durch Vakuum-Speicher PU ideal PU real PU ideal PU real
[%] 1.000L 1.000 L 5.000 L 5.000 L
se 2
Kollektorflache 10 m‘ 5,7% 9,2% . -
A-Wert theoretisch
s 2
Kollektorflache 10m 0,5% 5,6% R -
A-Wert aus Messung
se 2
Kollektorflache 20 m. 4,5% 7,7% 4,5% 7,8%
A-Wert theoretisch
ss 2
Kollektorflache 20m 0,3% 4,9% _ -
A-Wert aus Messung
s 2
Kollektorflache 40m B R 3,8% 7,6%

A-Wert

theoretisch

Tabelle 6-9:

Einsparung der Treibhausgasemissionen durch den Vakuum-Speicher

im

im

Vergleich zum realen und idealen Standard-PU-Speicher bei einer Nachheizung
mit einem Pelletkessel

Einsparung von THG-Emissionen Standard  Standard | Standard  Standard
durch Vakuum-Speicher PU ideal PU real PU ideal PU real
[%] 1.000 L 1.000 L 5.000 L 5.000 L
s 2
Kollektorflache 10 m. 3,9% 4,4% _ -
A-Wert theoretisch
ss 2
Kollektorflache 10m 0,0% 0,7% _ -
A-Wert aus Messung
s 2
Kollektorflache 20 m‘ 2,9% 5,8% 0,0% 2,4%
A-Wert theoretisch
s 2
Kollektorflache 20m 0,0% 3,0% _ -
A-Wert aus Messung
se 2
Kollektorflache 40m ) R 0,0% 1,8%

A-Wert

theoretisch

Tabelle 6-10: Einsparung der Treibhausgasemissionen durch den Vakuum-Speicher im
Vergleich zum realen und idealen Standard-PU-Speicher bei einer Nachheizung

mit einem Olkessel

Einsparung von THG-Emissionen Standard  Standard | Standard  Standard
durch Vakuum-Speicher PU ideal PU real PU ideal PU real
[%] 1.000 L 1.000 L 5.000 L 5.000 L

s 2
Kollektorflache 10 m. 5,8% 9,5% _ -
A-Wert theoretisch

s 2
Kollektorflache 10m 0,6% 5,9% _ -
A-Wert aus Messung

s 2
Kollektorflache 20 m. 4,6% 7,8% 1,3% 9,4%
A-Wert theoretisch

s 2
Kollektorflache 20m 0,4% 5,0% _ -
A-Wert aus Messung

" 2
Kollektorflache 40 m. B R 4,2% 8,1%
A-Wert theoretisch
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Tabelle 6-11:

Einsparung des kumulierten Energieaufwands durch den Vakuum-Speicher im
Vergleich zum realen und idealen Standard-PU-Speicher bei einer Nachheizung
mit einem Gaskessel

Einsparung von kumuliertem

. Standard  Standard Standard Standard

Energieaufwand durch Vakuum- ) )
o PU ideal PU real PU ideal PU real
(%] 1.000 L 1.000 L 5.000 L 5.000 L

- 2
Kollektorflache 10 m‘ 6,8% 10,7% ) )
A-Wert theoretisch

5 2
Kollektorflache 10m 0,9% 6,6% ) )
A-Wert aus Messung

- >
Kollektorflache 20 m. 8,8% 11,2% 8.7% 12.3%
A-Wert theoretisch

- 2
Kollektorflache 20m 1,3% 8,1% i )
A-Wert aus Messung

5 2
Kollektorflache 40m ) ) 9,9% 14,9%

A-Wert

theoretisch

Tabelle 6-12:

Einsparung des kumulierten Energieaufwands durch den Vakuum-Speicher im
Vergleich zum realen und idealen Standard-PU-Speicher bei einer Nachheizung
mit einem Pelletkessel

Einsparung von kumuliertem

. Standard  Standard | Standard  Standard
Energieaufwand durch Vakuum- ) .
Sy PU ideal PU real PU ideal PU real
(%] 1.000 L 1.000 L 5.000 L 5.000 L
(]

= 2
Kollektorflache 10 m. 6,7% 10,7% ) R
A-Wert theoretisch

- 2
Kollektorflache 10m 0,9% 6,7% } R
A-Wert aus Messung

= 2
Kollektorflache 20 m‘ 8,5% 11,0% 8,5% 12,2%
A-Wert theoretisch

= 2
Kollektorflache 20m 1,2% 7,9% ) B
A-Wert aus Messung

" 2
Kollektorflache 40m ) ) 9,7% 14,6%

A-Wert

theoretisch

Tabelle 6-13:

Einsparung des kumulierten Energieaufwands durch den Vakuum-Speicher im
Vergleich zum realen und idealen Standard-PU-Speicher bei einer Nachheizung

mit einem Olkessel

Einsparung von kumuliertem

A-Wert

theoretisch

Enereicatfwand durch Vakuum Standard Standard Standard Standard
s eicgher PU ideal PU real PU ideal PU real
o 1.000L  1.000L | 5.000L  5.000L

[%]

s 2
Kollektorflache 10 m. 6,8% 10,7% _ -
A-Wert theoretisch

s 2
Kollektorflache 10m 0,9% 6,6% _ -
A-Wert aus Messung

s 2
Kollektorflache 20 m. 8,9% 11,3% 8,8% 12,4%
A-Wert theoretisch

s 2
Kollektorflache 20m 1,3% 8,2% _ -
A-Wert aus Messung

- 2
Kollektorflache 40m B R 10,0% 15,0%

ThermosTank
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